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说 明

概述 料第1部分:片材>> GB/T 18173.1-2012中 FS2型产品的规定。

选
本图集提供了聚乙烯丙纶防水卷材与聚合物水泥蒙古结料 其主要性能指标见附录附表1.1，环保性指标见附录附表1. 2 。

或非固化橡胶沥青防水涂料复合使用应用于防水工程中的应 4. 2 聚乙烯丙纶防水卷材通过聚合物水泥教结料或非固化橡 选
用 用

表 用技术和构造做法。 胶沥青防水涂料粘贴在水泥砂浆或混凝土基面上，共同形成 表
2 编制的主要依据 聚乙烯丙纶卷材复合防水层。

地
《地下工程防水技术规范)) GB 50108- 2008 4 . 3 用于耐根穿刺的聚乙烯丙纶防水卷材性能指标见附录附

地
工下 《地下防水工程质量验收规范)) GB 50208- 2011 表1. 3 0 应用性能应符合现行国家标准《种植屋面用耐根穿 工下

程防 《屋面工程技术规范)) GB 50345-2012 刺防水卷材>> GB/T 35468-2017的规定。 程防
水 《屋面工程质量验收规范)) GB 50207- 2012 4. 4 聚合物水泥蒙古结料，是通过添加可再分散性乳胶粉或聚 水

平
《种植屋面工程技术规程)) JGJ 155- 2013 合物乳液及其他助剂对水泥进行改性配制而成的蒙古结料，用

工屋 《住宅室内防水工程技术规范)) JGJ 298-2013 于蒙古结聚乙烯丙纶防水卷材。 其性能应符合现行行业标准《聚
平

工屋
当依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施 乙烯丙纶防水卷材用聚合物水泥粘结料>> JC/T 2377-2016 的程 面 程 面

防 时，本图集与现行工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的 规定，其主要性能指标见附录附表1. 4，环保性指标见附录附 防
水 技术或产品，视为无效。工程技术人员在参考使用时，应注 表1. 50 水

瓦 意加以区分，并应对本图集相关内容进行复核后选用。 4. 5 非固化橡胶沥青防水涂料， 是以橡胶、沥青为主要组分， 瓦

工 屋 3 适用范围 加入助剂混合制成的在使用年限内保持蒙古性膏状体的防水涂 工屋
4血E王 面 3. 1 明挖法建筑地下工程、轨道交通工程 、 管廊工程等地下 料。其性能应符合现行行业标准《非固化橡胶沥青防水涂料》 程面
防 防
水 工程的防水设计和施工。 JC/T 2428-2017的规定，其主要性能指标见附录附表2. 1 。 水

有
3. 2 建筑屋面(含种植屋面)、室内、水池等防水工程的设 4. 6 本图集涉及的其他与聚乙烯丙纶卷材复合防水层配合使

计和施工。 用的防水材料，应满足下列要求: 有

水水 水水
池房 4 材料 4. 6. 1 聚合物水泥防水涂料性能应符合现行国家标准《聚合

池房
间 4. 1 聚乙烯丙纶防水卷材是采用聚乙烯树脂(原生料)与助 物水泥防水涂料>> GB/T 23445-2009的规定，其主要性能见附 间

剂等挤出成型片材，同时在两面复合聚丙烯纤维无纺布而制 录附表2. 2 。

成的防水卷材，其性能应符合现行国家标准《高分子防水材 4. 6. 2 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料的主要性能见附录附表2. 3 。

说 日月 |附| 2 1J 951-1|2
量 ~. . .国.
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4.6.3 水泥基渗透结晶型防水涂料的性能符合应现行国家标

准《水泥基渗透结晶型防水材料}} GB 18445-2012的规定。其

主要性能见附录附表2. 4 。

4.6.4 聚合物水泥防水砂浆的性能应符合现行行业标准《聚

合物水泥防水砂浆}} JC/T 984-2011的规定，其主要性能见附

录附表3. 1。掺外加剂防水砂浆的性能除应符合现行行业标准

《砂浆、混凝土防水剂}} JC 474-2008外，尚应符合附录附表

3. 2的要求。

4. 6. 5 其他材料主要性能见附录附表4.1- 附录附表4. 7 。

4. 6. 6 与聚乙烯丙纶卷材复合防水层配合使用的防水材料还

应符合相对应的国家现行工程标准。

4. 6. 7 聚乙烯丙纶卷材应符合现行国家标准《生活饮用水输

配水设备及防护材料的安全性评价标准>> GB/T 17219-1998的

规定。配套秸结材料应符合现行国家标准《室内装饰装修材

料胶粘剂中有害物质限量}} GB 18583-2008的规定。

4. 7 聚乙烯丙纶卷材复合防水材料特点:
4. 7. 1 卷材薄，柔韧性好，易于弯曲，遇转角、管根、水落口
等部位易于施工。

4.7.2 卷材与配套聚合物水泥秸结料或非固化橡胶沥青防水

涂料满粘满贴，防窜水。

4.7. 3 聚合物水泥秸结料冷蒙古结，可在潮湿基层上施工。

4.7.4 用于内墙防水工程时，可直接在卷材表面粘贴饰面材料。

4. 7. 5 具有抗穿刺性，可用于种植顶板及种植屋面耐根穿刺
防水层。

5 选用要点

5. 1 本图集选用两种厚度的聚乙烯丙纶防水卷材: O. 7mm厚聚
乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度O. 5mm); O. 8mm厚聚乙烯丙纶

防水卷材(芯材厚度O. 6mm) 。

5. 2 粘贴卷材的聚合物水泥教结料施工团化后的厚度不应小
于1.3mm。

5. 3 选用非固化橡胶沥青防水涂料作为蒙古结层时，其厚度不
应小于1. 5mm。

5. 4 聚乙烯丙纶防水卷材不得外露使用。

5. 5 聚乙烯丙纶防水卷材搭接宽度不应小于100翩。

5. 6 保护层、找平层 、 隔离层选用表见本图集第9页。

5. 7 地下防水工程。
5. 7. 1 地下工程防水设计应包括下列内容:

1 )防水等级和设防要求;

2 )防水混凝土的抗渗等级及其技术指标、质量保证措施;
3 )防水层选用的防水材料及其技术指标、质量保证措施;
4 )细部构造的防水措施，选用的材料及其技术指标、质

量保证措施;

5 )防排水系统、地面挡水、截水系统及工程各种洞口的

防倒灌措施;
6 )排水系统的维护措施。

5. 7. 2 地下工程的防水设防高度，高出室外地坪完成面不应
小于300mm。

5. 7 . 3 地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土，并应根

据防水等级采取相应的防水措施。防水混凝土结构的底板、

侧墙厚度不应小于250mm，顶板厚度不应小于200mm。
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5.7. 4 聚乙烯丙纶卷材复合防水层应设在迎水面。

5 . 7.5 聚乙烯丙纶防水卷材搭接缝表面应采用同类的蒙古结料密

封覆盖，宽度不应小于100阻，厚度同蒙古结料。

5. 7. 6 防水加强层宽度宜为500阻，厚度见表1 。

表1 防水加强层最小厚度 (rrm)

材料名称 最小厚度

防水卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 O. 7+1. 3 

防水涂料
喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 1. 0 

聚合物水泥防水涂料 1. 0 
3主:涂料防水加强层宜铺贴胎体增强材料。

5. 8 屋面防水工程。

5. 8. 1 屋面工程防水设计应包括下列内容:

1 )防水等级和设防要求;

2 )防水层选用的防水材料及其技术指标、质量保证措施;

3 )细部构造的防水措施，选用的材料及其技术指标、质

量保证措施。

5. 8. 2 屋面防水层设计应采取下列技术措施:

1 )结构易发生较大变形、易渗漏和损坏的部位，应设置

防水附加层，宽度宜为 500mm。防水附加层可选用聚乙烯丙纶

卷材+蒙古结料或防水涂料。厚度见表2 。

2 )聚乙烯丙纶卷材复合防水层和涂料防水层上应设置保

护层。

3 )在刚性保护层与防水层之间应设置隔离层。

5. 8. 3 屋面工程防水细部构造设计应符合下列规定:

表2 防水附加层最小厚度 (nm)

材料名称 最小厚度

防水卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 O. 7+1. 3 

防水涂料
喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 2. 0 

聚合物水泥防水涂料 1. 5 
3主:涂料防水附加层应夹铺胎体增强材料。

1 )女儿墙压顶或成品金属盖板向内排水坡度不小于5% ，

有压顶的低女儿墙泛水处防水层铺贴至压顶下或至压顶外缘，

设置成品金属盖板的低女儿墙泛水处的防水层铺贴至女儿墙

顶部外缘。女儿墙泛水处的防水层下设置防水附加层，附加

层在平面和立面的宽度均不应小于250mm;

2 )当设备基础部位与结构层相连时，防水层包裹设施基

座，并在地脚螺栓周围做密封处理;

3 )天窗、出屋面洞口和管井部位泛水处的防水层下设防

水附加层，附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm;

4) 屋面变形缝泛水处防水层下设防水附加层，附加层在

平面和立面的宽度均不应小于250mm。

5. 9 种植顶板及种植屋面。
5. 9. 1 通过耐根穿刺性能检测的不应小于O. 8mm厚聚乙烯丙纶

防水卷材(芯材厚度O. 6mm) 和蒙古结料复合使用，应采用双层

卷材复合作为一道耐根穿刺防水层。

5. 9. 2 种植顶板、种植屋面设计及耐根穿刺防水层下普通防
水层厚度应符合现行行业标准《种植屋面工程技术规程)) JGJ 
155-2013的要求。

5. 10 有水房间及水池防水工程。
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5. 10. 1 有水房间防水节点构造设计包括:地漏、防水层铺设

范围内的穿墙管及预埋件等部位的防水设计。防水节点构造

应符合下列要求:

1 )地漏的管道根部应用密封材料嵌填密实;

2 )穿过楼板的管道应设置防水套管，且高出装饰完成面

不应小于20mm; 套管与管道间应采用防水密封材料嵌填密实;

3 )有水房间楼、地面面层应低于相邻房间楼、地面面层
15mm，并以斜坡过渡。

5. 10. 2 游泳池池体内侧宜设置两道防水层，防水混凝土池体

迎水面设置刚性防水层，刚性防水层可选用 1. Omm厚且用量不

应小于1. 5kg/m2的水泥基渗透结晶型防水涂料、不小于6mm厚

聚合物防水砂浆或不小于18mm厚防水砂浆(掺外加剂)。第

二道为 O. 7mm厚聚乙烯丙纶卷材复合防水层(芯材厚度

O. 5皿)。

6 施工

6. 1 聚乙烯丙纶防水卷材、聚合物水泥教结料、非固化橡胶

沥青防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、聚合物水泥防

水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料、防水砂浆等防水产品

应有产品合格证书和性能检测报告，其品种、规格、性能等

应符合现行国家标准和设计要求。

6. 2 材料进场后，应按现行国家标准的规定抽样复检，并提
供复验报告，不合格的材料，不得在防水工程中使用。

6. 3 防水层的基层应坚实、平整、清洁、无孔洞、无裂缝、
无明水，阴角处宜做成8=50的圆弧或50 x 50的45 0 坡角。

6. 4 聚合物水泥秸结料的基层应湿润，非固化橡胶沥青涂料

基层应干燥。

6. 5 严禁在雨天、雪天、四级风以上的天气施工。
6. 6 采用聚合物水泥蒙古结料铺贴卷材时，环境温度宜为 5-

35·C; 采用非固化橡胶沥青防水涂料铺贴卷材时，环境温度

宜为-10 - 35 'C。

6. 7 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、聚合物水泥防水涂料环境
温度宜为 5 - 35 'c。

6. 8 穿过防水层的管道、预埋件、水落口、设备基础及支座
等，应在防水层施工前埋设和安装完成。

6. 9 应对上道工序进行质量验收，合格后方可进行防水施工。

6.10 聚乙烯丙纶卷材复合防水层施工前应对细部构造部位

进行处理后，再施工防水加强层或防水附加层。

6.11 聚乙烯丙纶卷材复合防水层施工过程中下雨或下雪时，

应做好已铺卷材的收头密封和保护工作。

6. 12 将配制好的聚合物水泥教结料均匀地刮涂或抹压在基层

上，不得露底、堆积，用量不应小于2. 5kg/m2 o 配制好的蒙古结

料宜在2h内用完。

6. 13 聚乙烯丙纶卷材与聚合物水泥蒙古结料应配套提供。

6. 14 粘贴聚乙烯丙纶防水卷材的非固化橡胶沥青防水涂料加

热温度，喷涂时不应高于150"C，刮涂时宜为 65"C 。

6.15 聚乙烯丙纶防水卷材应采用满粘法粘贴，其蒙古结面积不

应小于90%，接缝应秸结严密，不得翘边。

7 验收

7.1 地下防水工程应按现行国家标准《地下防水工程质量验
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收规范>> GB 50208-2011的规定验收。

7.2 屋面防水工程应按现行国家标准《屋面工程质量验收规

范>> GB 50207-2012的规定验收。

8 其他

8. 1 为了查看方便，本图集采用以下方法表示:

表示聚乙烯丙纶防水卷材与聚合物水泥

季古结料复合使用的防水层(卷材+蒙古结料)

表示聚乙烯丙纶防水卷材与非固化橡胶沥清

防水涂料复合使用的防水层(卷材+非固化)

表示涂料防水层
:--';;:~~-i!'--:::~"'À叫J川叫 表示砂浆防水层

阴阳黯茹苦在附 表不水泥基渗透结晶型防水涂料防水层

8. 2 本图集节点做法为常用做法，但并非唯一做法。经实践

检验验证防水性能可靠，且符合现行国家标准和设计要求的

其他节点做法也可采用。

8. 3 因图集篇幅有限，构造节点不能一一列举，采用同类构

造图选典型的节点图示意。

8. 4 本图集尺寸单位除特别注明外，均为毫米 (mm )。

8. 5 图集未尽事宜，应按国家相关标准规范执行。

8. 7 防水层材料及防水构造做法选用索引方式:

防水构造做法选用编号「 「防水层材料选用编号

防水构造做法选用号J 工一防水层材料选用表 选
所在页 所在页号 用

表
表示:底板选用第9页底板1作为防水构造做法;第6页

Dl-1做为防水层材料，

8. 8 保护层、找平层、隔离层选用索引防水:

保护层选用编号

找平层选用编号

隔离层选用编号

所在页号

8. 9 图集构造详图节点索引方法:

构造详图节点编号

21J951 

详图所在页号

8. 10 本图集构造图中所涉及的防水层，均采用蓝色表示。
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说
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索引号

地下工程防水层材料选用表〈一级〉

|适用 1 1 索引号 |
部位

防水层材料

Dl-1 
(;;> 2. 0厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料

Dl-6 I([;;> O. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.5) + 
》1. 3厚聚合物水泥蒙古结料] x 2 

(;;> 0.8厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.6) + 
Dl-7 I >1. 3厚聚合物水泥教结料

(;;> 2. 0厚聚合物水泥防水涂料( II 型)

底板、1 1 1(;;> 0. 8厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.6) + 
侧墙、1 1 Dl-8 1 > 1. 5厚非固化橡胶沥青防水涂料
顶板 1 1 1(> 2. 0厚聚合物水泥防水涂料( II 型)

([> O. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0. 5) + 
Dl-9 1 > 1. 3厚聚合物水泥蒙古结料] x 2 

(;;> 2. 0厚聚合物水泥防水涂料( II 型)

[> 0.8厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 0. 6) + 

>1. 3厚聚合物水泥蒙古结料] x 2 

Dl-2 
地
下
防
水
工
程

[;;> O. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.5) + 

>1. 3厚聚合物水泥蒙古结料] x 3 

Dl-3 

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

Dl-4 

Dl-5 

[> 0.8厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0. 6) + 
注1. 5厚非固化橡胶沥青防水涂料] x 2 

(;;> o. 8厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.6) + 
>1. 3厚聚合物水泥教结料

(> O. 8厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.6) + 

》1. 5厚非固化橡胶沥青防水涂料

(> 2. 0厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料
(> 0.8厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.6) + 

>1. 3厚聚合物水泥蒙古结料
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索引号

地下工程防水层材料选用表〈二级〉

|适用 1 1 索引号 |
部位

防水层材料

D2-1 
[> 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.5) + 

>1. 3厚聚合物水泥蒙古结料] x 2 板
墙
板

底
侧
顶

D2-2 > O. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 0.5) + 
>1. 5厚非固化橡胶沥青防水涂料

附 l 注:1.表中①②表示防水层位置，底板、顶板中从上至下;侧墙从外至内.
录 I 2 . 表中索引号 "D x - x": "D" 表示地下防水; "01骨表示一级防水;

"D2" 表示二级防水; "x" 表示防水材料组合序号。

适用
部位

底板、l 有
侧墙、l 水水
顶板 l 池房

侧墙 l 间
顶板

(> 2. 0厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料
D2-3 I(> O. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.5) + 

》1. 3厚聚合物水泥蒙古结料

(> O. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0. 5) + 
D2-4 I > 1. 3厚聚合物水泥蒙古结料

(;;> 2. 0厚聚合物水泥防水涂料( II 型)

地下工程防水层材料选用表
附

21J951-1 I 录



说
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说
明

[> O. 8厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.6) + 

>1. 3厚聚合物水泥秸结料] x 2 

屋面工程防水层材料选用表( I 级)

|适用 1 1 ,:J;. ~I p- I 
1 1 索引号 | 防水层材料

部位 1 1 ~ -1 1 " 1 

1 <D> 2.0厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料
Wl-5 I ([> 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.5) + 

》1. 3厚聚合物水泥秸结料] x 2 

([> O. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.5) + 
Wl-6 I > 1. 3厚聚合物水泥蒙古结料] x 2 

(> 2.0厚聚合物水泥防水涂料

([> O. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度。.5) + 

Wl-7 I > 1. 5厚非固化橡胶沥青防水涂料] x 2 
(> 2. 0厚聚合物水泥防水涂料
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索引号 | 防水层材料 适用
部位

-1 I [> O. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.5) + 
>1. 3厚聚合物水泥蒙古结料] x 3 

地
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水
一
平
屋
面
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水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
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间

工
程
工
程
工
程
水
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Wl-2 
通
屋
普
平
面

Wl- 3 

Wl-4 

索引号

[> 0.8厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.6) + 
》1. 5厚非固化橡胶沥青防水涂料] x 2 

(> 0.8厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.6) + 
>1. 3厚聚合物水泥秸结料

(> 0.8厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.6) + 
>1. 5厚非国化橡胶沥青防水涂料

①屋面瓦
Wl-8 10> 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.5) + 

》1. 3厚聚合物水泥蒙古结料

屋面工程防水层材料选用表〈川级〉

|适用 1 1 ~~I I:f 1 
立 1 1 索引号 | 防水层材料部才 11 .1J' ~I 7 1 

I <D> 2 . 0厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料
W2-3 I(> O. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0. 5) + 

》1. 3厚聚合物水泥蒙古结料

普通 1 1 1(> O. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.5) + 

平屋 1 1 w2-4 1 >1. 3厚聚合物水泥秸结料
面 11 1(> 2. 0厚聚合物水泥防水涂料

防水层材料

W2-1 

W2-2 

[;;> 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.5) + 

>1. 3厚聚合物水泥蒙古结料] x 2 

[> O. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.5) + 
>1. 5厚非固化橡胶沥青防水涂料] x 2 

j主:1.表中①②表示防水层位置，屋面防水顺序从上至下。

附 I 2. 表中索引号 "W x - x": "W" 表示屋面防水; "Wl" 表示 I 级防水;
录 I "W2" 表示 E 级防水; "x" 表示防水材料组合序号。

附
21J951-1 I 录屋面工程防水层材料选用表
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种植顶板、 种植屋面防水层材料选用表

索引号 | 防水层材料 适用 索引号 防水层材料 适用
部位 部位

( [ > O. 8厚耐根穿刺聚乙烯丙纶防水卷材 ( 芯材厚度 0. 6 ) + 
种植

( [ > 0.8厚耐根穿刺聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 0.6) + 
> 1. 3厚聚合物水泥教结料] x 2 ZZ-3 >1. 3厚聚合物水泥教结料] x 2 

-1 I(> 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度。. 5 ) + 顶板 (> O. 8厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.6) + 种植

地 >1. 5厚非固化橡胶沥青防水涂料 >1. 5厚非固化橡胶沥青防水涂料 顶板 地
工下 ( [ > 0. 8厚耐根穿刺聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 0. 6) + 种植

种植 工下

程防 > 1. 3厚聚合物水泥秸结料] x 2 顶板、
([> 0. 8厚耐根穿刺聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 0. 6) + 屋面 程防

>1. 3厚聚合物水泥教结料] x 2 水 ZZ-2 
(;;> 0. 8厚聚乙烯丙纶防水卷材 ( 芯材厚度0. 6 ) + 种植

ZZ-4 水
(> 2. 0厚聚合物水泥防水涂料

>1. 3厚聚合物水泥蒙古结料 屋面
平 I 平

工屋 有水房间、 水池防水层材料选用表 工屋
程面

索引号 防水层材料
适用

索引号 防水层材料
适用 程面

防 部位 部位
防

水 水
一 (> 0. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.5) + 。[> O. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 0.5) + 瓦 下沉 瓦

工屋 Sl > 1. 3厚聚合物水泥蒙古结料+ 式有
S4a 

>1. 3厚聚合物水泥秸结料] x 2+ 工屋
4血E王 面 构造层(如需要) 水房

S4b 
构造层(如需要 ) 游泳 程面

防 ①> 1. 5厚聚合物水泥防水涂料 问
S4c 

( a. ;> 1. 0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(且:> 1. 5kg/m2
) 池 防

水 有水
b. > 6厚聚合物水泥防水砂浆 水

S2 > 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 0. 5) + 房间、 C. > 1 8厚防水砂浆(掺外加剂)
有 > 1. 3厚聚合物水泥秸结料 水池 有

水水 [> 0. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 0.5) + 
水水

池房 S4 水池 - - 池房
间

> 1. 3厚聚合物水泥秸结料] x 2 
间

注:1.表中索引号 "zz- x 及s x "中 ， "zz" 表示种植顶板及种植屋面防

水; "S" 表示室内、水池及游泳池防水; " x "表示防水材料组合序号 .
2 . 耐根穿刺聚乙烯丙纶复合防水卷材应用性能应符合现行国家标准

|附 | 川-1 |2《种植屋面用耐根穿刺防水卷材>> Gß/T 35468-2 01 7 的规定。 种植顶板、 种植屋面、 有水房间
及水池防水层材料选用表
阮| |郑肠| 知φ|设计| 黄野 Id协t I 页 | 



保护层材料选用表

说 编号 部位 保护层材料 技术要求及厚度 (mm ) 说
明 A1 地下工程底板 细石混凝土 50厚C20细石混凝土 明

A2 地下工程顶板 配筋细石混凝土 50 -70厚C20细石混凝土配 φ6或冷拔φ4@100双向钢筋网片

A3 上人屋面 块体材料 地砖或 30厚C20细石混凝土预制块，分仓缝间距..; 10m，分格缝宽度宜为 2 0mm，密封材料嵌填

A4 上人屋面 配筋细石混凝土
40 - SO厚C20配筋细石混凝土，冷拔φ4@100双向钢筋网片。表面抹平压光，并设分格缝，其
纵横问距 4 钮，分格缝宽度10 - 20mm，缝内模条取出，密封材料或其他非刚性材料填缝

AS 
不上人屋面

水泥砂浆 15 - 20厚M15水泥砂浆，表面抹平压光，设表面分格缝，分格面积宜为 1旷

A6 聚合物水泥防水涂料 >S厚聚合物水泥防水涂料(外露型)

地
A7 种植顶板(或种植屋面) 配筋细石混凝土 70 (40) 厚C20细石混凝土配 φ6或冷拔φ4@100双向钢筋网片 地

工下 A8 室内防水层 水泥砂浆 15 - 20厚M15水泥砂浆 工下

程防 找平层材料选用表 程防
水 编号 基层 找平层 技术要求及厚度 (mm ) 水

B1 无找平层 混凝土结构面随捣随抹压光
平 平

工屋
B2 整体现浇混凝土板 水泥砂浆 15 - 20厚M15水泥砂浆

工屋B3 聚合物水泥砂浆 5 -18厚M15聚合物水泥砂浆程面 程面
B4 水泥砂浆 15 - 20厚M15水泥砂浆防 防

水 BS 整体现浇材料保温层 聚合物水泥砂浆 5 -18厚M15聚合物水泥砂浆 水

瓦 B6 细石混凝土 30 - 35厚C20细石混凝土 瓦

工屋 B7 装配式混凝土板 配筋细石混凝土 40 - 45厚C20配筋细石混凝土，冷拔 φ4双向 @100双向钢筋网片 工屋
4血E王 面 B8 板状材料保温层 配筋细石混凝土 40 - 45厚C20配筋细石混凝土，冷拔φ4双向 @100双向钢筋网片 程面
防 B9 轻骨料混凝土找坡层 水泥砂浆 15 - 20厚M15水泥砂浆 防
水 B10 室内垫层或混凝土楼板 水泥砂浆 20厚M15水泥砂浆，可兼找坡层(坡度、厚度见具体工程设计) 水

有 隔离层材料选用表 有

水水 编号 适用范围 隔离层材料 技术要求及厚度 (mm ) 水水
池房 C1 塑料膜 O. 4厚聚乙烯膜或3厚发泡聚乙烯膜 池房
间 C2 块体材料、水泥砂浆保护层 土工布 200g/m2 聚醋无纺布 间

C3 卷材 O. 6厚聚乙烯丙纶防水卷材
C4 细石混凝土保护层 砂浆 10厚低强度等级砂浆

附 保护层、找平层、隔离层 附
录 图集号 21J951-1 录

材料选用表
审核|顾泰昌 | 以肌除对|郑肠 | 及防|设计| 黄野 14协‘ 页



说

明 l 编号

底板防水构造做法选用表
丛、午 11 编号 | 简图简图 构造做法

板
板
底
底
地
下
防
水
一
平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
工
程
一
水
池

1.面层及蒙古结层(见具体工程

设计) ; 

2. 防水混凝土底板;

3. 50厚C20细石混凝土保护层;

~， ,'.. : ' ,' 1 4. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层 I D1-1 

而 LJfd| (卷材嗡结料) ] x 2; 
~15. 100-150厚C20混凝土垫层

随捣随抹;

(卷叮) 16 地基土

D2-1 

构造做法

底板3

1.面层及教结层(见具体工程

设计) ; 

2. 防水混凝土底板;

3. 50厚C20细石混凝土保护层;

14. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层 I Dl-3 
7二十子牛工干~ 1 (卷材+非固化) ] x 2; 

‘ 15.100-150厚C20混凝土垫层

l 随捣随抹;
(卷材+卷材川
一级 16. 地基土

1.面层及蒙古结层(见具体工程

设计) ; 
2 . 防水混凝土底板;

3. 50厚C20细石混凝土保护层;

l2乙 =二:- iL~ 14. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层 I Dl-2 
=!!!!!!!!! 7 .二 " -= 1 (卷材+教结料) ] x 3; 

『 - ~15.100-150厚C20混凝土垫层
,/_,00 I 

E 随捣随抹;
(卷材+卷材|

16. 地基土
+卷材) 1 

一级

说
明

地
下
防
水
一
平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
工
程
水
池

底板4

1.面层及秸结层(见具体工程

设计) ; 

2. 防水混凝土底板;

3.50厚C20细石混凝土保护层;

4. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层

一 一 ~ I (卷材+秸结料) ; 1 Dl-4 
7二÷子?二三二了 15 . 聚乙烯丙纶卷材复合防水层

1 (卷材+非固化) ; 

16.100-150厚C20混凝土垫层
(卷材+卷材) 1 

一级 | 随捣随抹;
7. 地基土

附

录 底板防水构造做法选用表
附

21J951-1 I 录

10 



说 续表 说
明 编号 简图 附注构造做法

一级 二级
编号 简图 构造做法 盟主 明

1.面层及蒙古结层(见具体工程
设计) ; 1.面层及秸结层(见具体工程

2. 防水混凝土底板; 设计) ; 
3. 50厚C20细石混凝土保护层;

二三
2. 防水混凝土底板;

4. 隔离层; 3. 50厚C20细石混凝土保护层;
a· 川- ..画 ~ 15. 涂料防水层; D1-5 D2-3 底板7 4. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层 D2-2 地地 底板5 -.-...- -. 

6. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层 E………………· 工下工下 (卷材+非固化) ; ~ ‘. · .. 4~-. .….·4 T 7.. · 
' - ， 4' h咱. . .- 4·a . ' - a. p 

程防程防 ,/,-0.) (卷材+教结料) ; 
'/足、 5.100-150厚C20混凝土垫层

水水 (涂料+卷材) 7.100-150厚C20混凝土垫层
(卷材) 随捣随抹;

平
一、二级 随捣随抹;

二级 6. 地基土 平
8. 地基土

工屋工屋
程面程面
防防

水 1.面层及教结层(见具体工程 水
一 设计) ; 瓦瓦

工屋工 屋

丝二二
2. 防水混凝土底板;

3. 50厚C20细石混凝土保护层; 程面很血王 面
4. 隔离层; 防防

水水
- -i ~ -";i;、. :...，...:，. . 

5. 涂料防水层; - - -底板6 D1-6 - - -

-……-…… ·E- …………· 6. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层 有有 ，.- h·' ， . 4. 」E. .·. ·· · 4· 川 . -

(卷材+蒙古结料) ] x 2; 水水水水 ,/,-0.) 

7 . 100- 1 50厚C20混凝土垫层 池房池房 (卷材+卷材
间间 +卷材) 随捣随抹;

一级 8. 地基土

11 

附 j主:隔离层的选用见本图集第9页C1 - C4. 
底板防水构造做法选用表

附
图集号 21J951- 1 录录

且

11 



说

明 l 编号

地
工下

程防
水

平

工屋
程面
防
水
一

瓦

工 屋
4血E王 面
防
水

有

水水
池房
间

附

录

侧墙1

侧墙2

简图 构造做法

1.素土回填分层务实;
2. 保护层或保温层(材料及厚

度见具体工程设计) ; 

3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层

~~怀| (卷材+蒙古结料) ] x 2; 

4. 防水混凝土侧墙;

卷材+卷材) 5. 面层及蒙古结层(见具体工程
一、二级 设计)

1.素土回填分层务实;

"兴/ ' 1 1 12. 保护层或保温层(材料及厚
度见具体工程设计) ; 

3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层

(卷材+秸结料) ] x 3; 
lX1 1 1I 1 1I 1 1旷 '" 1 1 14. 防水混凝土侧墙;

(卷材+卷材 5. 面层及秸结层(见具体工程
+卷材) 设计)
一级

侧墙防水构造做法选用表

E 编号 | 简图 构造做法

1.素土回填分层务实;
2. 保护层或保温层(材料及厚

度见具体工程设计) ; 
去 3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层

01-1 02-1 侧墙3 (卷材+非固化) ] x 2; 

4. 防水混凝土侧墙;

(卷材+卷材) 5. 面层及蒙古结层(见具体工程

一级 设计)

1.素土回填分层务实;

2. 保护层或保温层(材料及厚

度见具体工程设计) ; 

3 . 聚乙烯丙纶卷材复合防水层

(卷材+和结料) ; 
01-2 - 侧墙4

4. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层

(卷材+非固化) ; 
(卷材+卷材) 5. 防水混凝土侧墙;
一级

6. 面层及秸结层(见具体工程

设计)

侧墙防水构造做法选用表

D1-3 

D1-4 

-

说
明

地
工下

程防
水

平

工屋
程面
防

水

瓦

工 屋
程 面
防
水

有

水水
池房
间

附
21J951-1 I 录

12 



说

明 l 编号

地
工下

程防
水

平

工屋
程面
防
水
一

瓦

工 屋
4血E王 面
防
水

有

水水
池房
间

附

录

侧墙5

侧墙6

简图 构造做法

1.素土回填分层务实;
2. 保护层或保温层(材料及厚

度见具体工程设计) ; 

3. 涂料防水层;

国忆| 4. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层 01-5 

(卷材+在结料) ; 

(涂料+卷材) 5. 防水混凝土侧墙;
一、二级 6. 面层及秸结层(见具体工程

设计)

1.素土回填分层务实;

「严于// 2 . 保护层或保温层(材料及厚
度见具体工程设计) ; 

3. 涂料防水层;

4. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层 01-6 

lXl l l l lI l 1旷 Ý 11 (卷材+教结料) ] x 2; 

(涂料+卷材 5. 防水混凝土侧墙;
+卷材) 6. 面层及秸结层(见具体工程
一级 设计)

续表

编号 简图 构造做法

1.素土回填分层务实;
2. 保护层或保温层 (材料及厚

度见具体工程设计) ; 

3 . 聚乙烯丙纶卷材复合防水层
02-3 侧墙7 (卷材+秸结料) ; 

4. 涂料防水层;

(卷材+涂料) 5. 防水混凝土侧墙;
一、二级 6. 面层及教结层(见具体工程

设计)

1.素土回填分层务实;
2. 保护层或保温层(材料及厚

度见具体工程设计) ; 

3. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层
- 侧墙8 (卷材+非固化) ; 

4. 涂料防水层;

(卷材+涂料)
5. 防水混凝土侧墙;

一级 6. 面层及蒙古结层(见具体工程

设计)

侧墙防水构造做法选用表

01-7 

01-8 

02-4 

说
明

地
工下

程防
水

平

工屋
程面
防

水

瓦

工 屋
程 面
防
水

有

水水
池房
间

附
21J951-1 I 录

13 



说

明 l 编号 简图 构造做法

1.素土回填分层务实;

2. 保护层或保温层(材料及厚

度见具体工程设计) ; 

3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层
地 侧墙9

自II ~
(卷材+秸结料) ] x 2; 

工下 4. 涂料防水层;
程防

(卷材+卷材
5. 防水混凝土侧墙;

水 6. 面层及秸结层(见具体工程+涂料)
设计)平 一级

工屋
程面
防
水

瓦 1.素土回填分层务实;

工 屋

11f/J 
2. 保护层或保温层(材料及厚

4血E王 面 度见具体工程设计) ; 
防 3. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层
水侧墙10 (卷材+非固化) ; 

有 网nv . / 11 14 . 防水混凝土侧墙;

水水 (卷材)
5. 面层及秸结层(见具体工程

池房 二级 设计)

间
一

附
录

侧墙、砖胎模防水构造做法选用表

附注 11 编号 | 简图 构造做法

/ 

2. 15 - 20厚阳5水泥砂浆找平层;

3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层
01-9 砖模1

(卷材+蒙古结料) ] x 2; 

4. 保护层(见具体工程设计) ; 

(卷材+卷材) 5. 防水混凝土侧墙

一、二级

1.砖胎模(见具体工程设计) ; 

2. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;

3. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层

(卷材+蒙古结料) ; - D2-2 砖模2
4. 涂料防水层;

5. 保护层(见具体工程设计) ; 
(涂料+卷材) 6 . 防水混凝土侧墙
一、二级

| 侧墙、砖模防水构造做法选用表

01-1 D2-1 

01-5 D2-3 

图集号 21J951-1 

14 

说
明

地
工下

程防
水

平

工屋
程面
防
水

瓦

工 屋
程 面
防
水

有

水水
池房
间

一

附
录



说 顶板防水构造做法选用表 说
明 编号 简图 构造做法 一级哗一获 编号 简图 构造做法 附注 明

1.覆土或面层(见具体工程设

计) ; 

2.50-70厚C20配筋细石混凝土 1.覆土或面层(见具体工程设
7Z ZgZ 保护层; 计) ; -...- .. - -. .. - .. - .. - -. 3. 隔离层; /· //ι/ 2. 50 - 70厚C20配筋细石混凝土

整 4. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层 ---- 保护层;
地 顶板1

…… -E- -E- …… 
D1-1 D2-1 顶板3

;Y力//
D1-1 D2-1 地

工下
(卷材+秸结料) ] x 2; 3. 隔离层; 工下

程防 5. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 4. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层 程防
水 (卷材+卷材， 6. 30厚(最薄处) LC5.0轻骨料 (卷材+卷材， (卷材+举结料) ] x 2; 水

有保温) 混凝土找坡层; 无保温， 5. 防水混凝土顶板随捣随抹
平 一、二级 7. 保温层(见具体工程设计) ; 无找坡层) 平

工屋 8. 防水混凝土顶板 一、二级 工屋
程面 程面
防 防
水 1.覆土或面层(见具体工程设 1.覆土或面层(见具体工程设 水
一

瓦 计) ; 计) ; 瓦

工 屋 2. 50 - 70厚C20配筋细石混凝土 2. 50 - 70厚C20配筋细石混凝土 工屋
4血E王 面 保护层; / . / /a4 保护层; 程 面('. L /-ι/ 
防 3. 隔离层;

δ总总总总总MSððO( 3. 保温层(见具体工程设计) ; 防-……… - ---水 -.- -.-.-. ……………… E… 
顶板2

少女?;
4. [聚乙烯丙纶卷材复合防水 D1-1 D2-1 顶板4 ~二以明~勾~唱:二 4. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层 D1-1 - 水

有 层(卷材+秸结料) ] x 2; Y/~ (卷材+蒙古结料) ] x 2; 有

水水 5. 15 - 20厚阻5水泥砂浆找平层; 5. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 水水
池房 (卷材+卷材， 6. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 (卷材+卷材，

6. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 池房
间 无保温) 混凝土找坡层; 倒置式) 混凝土找坡层; 间

一、二级 7. 防水混凝土顶板 一级 7. 防水混凝土顶板

附 附
录 顶板防水构造做法选用表 图集号 21J951-1 录

~ 
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说 续表 说
明 编号 简图 构造做法 一级附|注 一级 编号 简图 构造做法 附注 明

1.覆土或面层(见具体工程设

计) ; 
2. 50 - 70厚C20配筋细石混凝土 1.覆土或面层(见具体工程设

7 T7a7 计) ; - - -- 保护层;---- 7 T7豆 7 2. 50 - 70厚C20配筋细石混凝土-...- .. - -. 3. 隔离层;

壁 4. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层 保护层;
地 顶板5 - - --D1-2 - 顶板7

Z乞
D1-2 - 地

工下 (卷材+蒙古结料) ] x 3 3. 隔离层;
工下

5. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 4. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层
程防 程防
水 (卷材+卷材+ 6. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 (卷材+卷材+ (卷材+秸结料) ] x 3; 水

卷材，有保温) 混凝土找坡层; 卷材，无保温， 5. 防水混凝土顶板随捣随抹
平 一级 7. 保温层(见具体工程设计) ; 无找坡层) 平

工屋 8. 防水混凝土顶板 一级 工屋
程面 程面
防 防
水 1.覆土或西层(见具体工程设 1.覆土或西层(见具体工程设 水
一

瓦 计) ; 计) ; 瓦

工屋 2. 50-70厚C20配筋细石混凝土 2. 50 - 70厚C20配筋细石混凝土 工屋
保护层; 7/ /主/ 保护层;很血王 面 7/ /·盐/ 程 面已2%N安安安soo&

防 .. - .. - .. - -. 3. 隔离层; …… -E- ………… 3. 保温层(见具体工程设计) ; 防- - -- - ---水 -.- -.-.-. -.- -.-.-. 水顶板6

少女乡;
4. [聚乙烯丙纶卷材复合防水 D1-2 - 顶板8 ~二以噜~与异~唱:二 4. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层 D1-2 -

有 层(卷材+秸结料) ] x 3; Y/// (卷材+蒙古结料) ] x 3; 有

水水 5. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 5. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 水水
池房 (卷材+卷材+

6.30厚(最薄处) LC5.0轻骨料
(卷材+卷材+

6. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 池房
间 卷材，无保温) 混凝土找坡层; 卷材，倒置式) 混凝土找坡层; 间

一级 7. 防水混凝土顶板 一级 7. 防水混凝土顶板

附
顶板防水构造做法选用表

附
录 图集号 21J951-1 录

~ 
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说 续表 说
明 编号 简图 构造做法 附注 编号 简图 构造做法 附注 明

一级 一级

1.覆土或面层(见具体工程设 1.覆土或面层(见具体工程设

计) ; 
计) ; 

2. 50 - 70厚C20配筋细石混凝土
2. 50 - 70厚C20配筋细石混凝土
保护层;

/ · / /<1/ 保护层; /· //仁/ 3. 隔离层;
-...- .. - -. - 3. 隔离层; ……………- -E- 4. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层-...- .. - -. …… ·E- .E- …… 

地 顶板9 整整
4. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层 Dl-3 顶板11 ?… '而且/凶 (卷材+秸结料) ; 

地- Dl- 4 -
工下 (卷材+非固化) ] x 2; 5. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层

工下

程防 5. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; (卷材+非固化) ; 
程防

水 6.30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 6. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;
水

(卷材+卷材 混凝土找坡层; (卷材+卷材 7. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料

平 有保温)
7. 保温层(见具体工程设计) ; 

有保温) 混凝土找坡层; 平

工屋 一级 一级 8. 保温层(见具体工程设计) ; 
8. 防水混凝土顶板 工屋9. 防水混凝土顶板

程面 程面
防 1.覆土或面层(见具体工程设 防
水 1.覆土或面层(见具体工程设 水
一

计) ; 
瓦 计) ; 2. 50 - 70厚C20配筋细石混凝土 瓦

工 屋 2. 50 - 70厚C20配筋细石混凝土 保护层; 工 屋
4血E王 面 7/ / -<1/ 保护层; /- //仁/

3. 保温层(见具体工程设计) ; 程面
防

总总总δδδ总总δ总总2
3. 保温层(见具体工程设计) ; 

破灾络"δδδ总总Z
-…- -E. -E- … ..... …- -E- ………· 4 . 聚乙烯丙纶卷材复合防水层 防

水
顶板10 艺芝

- …… ·E- -E. -E~ 

水4. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层 Dl-3 - 顶板12

艺空
(卷材+秸结料) ; Dl-4 

有 (卷材+非固化) ] x 2; 5. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层 有

水水 5. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; (卷材+非国化) ; 水水
池房 (卷材+卷材 6. 30厚(最薄处) LC5.0轻骨料 (卷材+卷材 6. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 池房
间 倒置式) 混凝土找坡层; 倒置式) 7. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 间

一级 7. 防水混凝土顶板 一级 混凝土找坡层;

11 
1 8 . 防水混凝土顶板

附 附
录 顶板防水构造做法选用表 图集号 21J951-1 录

17 



说 续表 说
明 编号 简图 构造做法 盟主 编号 简图 构造做法 附注 明

一级 二级

1.覆土或面层(见具体工程设 1.覆土或面层(见具体工程设
计) ; 计) ; 

2. 50 - 70厚C20配筋细石混凝土
/ - / / -<LL 

2. 50 - 70厚C20配筋细石混凝土
//匀/ 保护层; 保护层;---- 3. 隔离层; …… ·E- -E- …… 3. 隔离层;----农究究

4. 涂料防水层; /~γa-J1/ A /~A.<lJ，存Y J 
4. 涂料防水层;

地 顶板13 5. 聚乙烯丙纶复合卷材防水层 01-5 02-3 顶板15 5. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层 D1-6 - 地
工下 (卷材+秸结料) ; (卷材+秸结料) ] x 2; 工下

程防 6. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 6. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 程防
水

(涂料+卷材 7.30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 (涂料+卷材+ 7. 30厚(最薄处) LC5.0轻骨料 水
有保温) 混凝土找坡层; 卷材，有保温) 混凝土找坡层;

平 一、二级 8. 保温层(见具体工程设计) ; 一级 8. 保温层(见具体工程设计) ; 平

工屋 9. 防水混凝土顶板 9. 防水混凝土顶板 工屋
程面 程面
防 1.覆土或面层(见具体工程设 防

1.覆土或面层(见具体工程设 水水 计) ; 
一 计) ; 瓦瓦 2. 50 - 70厚C20配筋细石混凝土

工 屋 保护层;
2. 50 - 70厚C20配筋细石混凝土

工屋/ · / /9/ 7/ /主/ 保护层; 程 面4血E王 面 过安安灾父父父父灾灾灾s< 3. 保温层(见具体工程设计) ; 已2%N安安安s<s<s<s< 3. 保温层(见具体工程设计) ; 防防 -...- .. - -. 4. 涂料防水层; - --- 4. 涂料防水层;水

罗兰
……………… E… 水顶板14 5. 聚乙烯丙纶复合卷材防水层 01- 5 顶板16 :{~i.r~噜.: ~);.~.~.t.: ~，:~二 D1-6 --

5. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层

JY/j仁有 (卷材+秸结料) ; 
(卷材+秸结料) ] x 2; 有

6. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 6. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 水水水水
池房

(涂料+卷材 7.30厚(最薄处) LC5.0轻骨料
(涂料+卷材+ 7. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 池房

间
倒置式) 混凝土找坡层;

卷材，倒置式) 混凝土找坡层; 间
一级 8. 防水混凝土顶板 一级 8. 防水混凝土顶板

附
顶板防水构造做法选用表

附
录 图集号 21J951-1 录

~ 
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说 续表 说

明编号 简图 构造做法 一级附注二级 编号 简图 构造做法 附注 明

1.覆土或面层(见具体工程设 1.覆土或面层(见具体工程设

计);计) ; 

- - ----- l|2.5保0护-7层0厚;C20配筋细石混凝土 / -- / --- 2. 5保0护-7层0厚;C20配筋细石混凝土

3 隔离层 隔离层 . 
且/j也L!应///必. /盐/aa业rf J ?·，耐'.>:~: od.~:'.;{~: ~~~; 1-. 111..1 1-'" /PIa , 4. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层 4. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层

地 顶板17 l ' ""/ ../ Y 1 (卷材+秸结料) ; I Dl-7 I D2-4 顶板19 Y/YC (卷材+非固化) ; 川 - 地
工下 5. 涂料防水层; 1 1 11 1 . 15. 涂料防水层; 工下
程防 6. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 1 1 11 1 . ..... .... 16. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 程防
水 (卷材+涂料， 17.30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 (卷材+涂料， 17. 30厚(最薄处) LC5.0轻骨料 水

有保一温) 混凝土找坡层; 有保温一) 混凝土找坡层;
平 一、一级 8. 保温层(见具体工程设计) ; 一、一级 8. 保温层(见具体工程设计) ; 平

工屋 9. 防水混凝土顶板 9. 防水混凝土顶板 工屋
程面 程面
防防
水 1.覆土或面层(见具体工程设 1.覆土或面层(见具体工程设 水

百计) ; 计) ; 瓦
屋 2. 50 - 70厚C20配筋细石混凝土 2. 50 - 70厚C20配筋细石混凝土 屋

工面 ///匀/ 保护层· / . //匀/ 保护层· 工 面
程 J%总总总总迟迟总总泣 " - ..... - __ __ ,. . 1 1 11 1 ~RS迟迟迟迟总总M< 程
防 - - -- 3. 保温层(见具体工程设计) ; _- - -- -- _ 3. 保温层(见具体工程设计) ; 防

水顶板18 交织 4甜苦2r合阳 Dl-7 1 - 顶板20 穷沙;4 号辑部与合肌 Dl-8 1 - 水
有 5. 涂料防水层; - 5. 涂料防水层; 有

水水 6. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 1 1 11 1 16. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 水水
池房 (卷材+涂料， 17. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 (卷材+涂料， 17. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 池房
间 倒置式) 混凝土找坡层; 倒置式) 混凝土找坡层; 间

8. 防水混凝土顶板 一级 8. 防水混凝土顶板
I I 

附 |附
录 | 顶板防水构造做法选用表 图集号 21J 951-1 录
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说 续表 说

明编号 简图 构造做法 一级附主二级 编号 简图 构造做法 盟主 明

1.覆土或面层(见具体工程设 1.覆土或面层(见具体工程设
计);计) ; 

2.50-70厚C20配筋细石混凝土 2. 50 - 70厚C20配筋细石混凝土
11 〈了〈 保护层; 7:-/ 人/ 保护层;
- - -- 3 隔离层 . - - -- 隔离层• """ '-0,1 I~ , I I 1 1 I - - 1 ,( ~.~ E:... a- . - 咛 . . ... . 坤，飞 . 111" 1-"" I~ ， 

地 顶板21 盈步?盈吵盈"铲越争吵 4. [聚(卷乙材烯+丙秸纶结卷料材)复]合x2防;水层 D1- 9 1 - 顶板23 遥~摇?"摇伊"蛊少 4. 聚(卷乙烯材丙+非纶国复化合)卷;材防水层 - I D2-2 

工下 ~7//'/ 5 涂料防水层; 7//'> 5. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 工下
程防 6. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;1 1 11 1 16.30厚(最薄处) LC5.0轻骨料 程防
水 (卷材+卷材+ 17.30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 (卷材) 混凝土找坡层; 水

涂料，有保温) 混凝土找坡层; 二级 7. 保温层(见具体工程设计) ; 平
平 一级 8. 保温层(见具体工程设计) ; 1 1 11 1 18. 防水混凝土顶板

工屋 9. 防水混凝土顶板 工屋
面面

程防 程防
水 1.覆土或面层(见具体工程设 水

计);瓦2 250-70脚0配筋细石混凝土 1 覆土或西层(见具体工程设 屋
工面 ///九 / 保护层; / · / /"'/ 计) ; 工面
程防 邵阳父以%础 3. 保温层(见具体工程设计) ; 1 1 11 1 ~-- J - 2.50 - 70厚C20配筋细石混凝土 程防
水 量主 4 阳附加防水层 χ7}j 保护层; I - I n ,,_ 水

2 男欢(叫制) ] x 2; 川 一 顶板24 1 .//// 13 隔离层;
有 . / ./ 7 ， 15. 涂料防水层; 1 1 11 1 14. 聚乙烯丙纶复合卷材防水层 有

水水 6. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 1 1 11 1 (卷保材~ 1 (卷材+非固化) ; 水水
池房 (卷材+卷材+ 17.30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 在在) 1 5 防水混凝土顶板随捣随抹 池房
间 涂料，倒置式)混凝土找坡层; 二级 间

一级 8. 防水混凝土顶板 11 1 1 1 1 I 

附

录 I 2 附的制见本阳明… 顶板防水构造做法选用表..J酷号 I 211951-1 I 录
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种植顶板防水构造做法选用表

说 编号 简图 构造做法 附注 编号 简图 构造做法 附注 说
明

1.植被层;
明

1.植被层;
2. 种植土层; 2. 种植土层;
3. 无纺布过滤层; 3. 无纺布过滤层;

只d知'\..:f(穷J酌o，立h?与那飞此须泣飞 4. 排(蓄)水层;
J二安豆污豆刃豆马?夜运1夜i二人了 4. 排(蓄)水层;

5.70厚C20配筋细石混凝土保护层; 5. 70厚C20配筋细石混凝土保护层;
JY/γ/ 6. 隔离层; :γ/. /ζ 6. 隔离层;...- .. - -. ---- 7. [耐根穿刺聚乙烯丙纶卷材复合防水层 .. - -.-.-. 7. [耐根穿刺聚乙烯丙纶卷材复合防水层

种顶l
-E- .E……. -E- ZZ-1 种顶3 ---- ZZ-1 

塑
(卷材+黎结料) ] x 2; - …… -E. .E- -E~ (卷材+蒙古结料) ] x 2; 

地 ZZ-3 ': .;:'~-~.;~~" .~:.~ ZZ-3 地8. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层(卷材+非 8. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层(卷材+非

//~ 工下工下 囡化) ; 困化) ; 
程防 程防9. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 9.15-20厚M15水泥砂浆找平层;
水

(卷材+卷材
10.30厚(最薄处 ) LC7. 5轻骨料混凝土

(卷材+卷材 10. 30厚(最薄处) LC7. 5轻骨料混凝土 水

平 +卷材) 找坡层，坡度2%; +卷材， 找坡层，坡度2%;
平

工 屋
11.保温层(见具体工程设计) ; 无保温) 1 1.防水混凝土顶板

工屋12. 防水混凝土顶板
程面 1.植被层; 1.植被层; 程 面
防

2. 种植土层; 2 . 种植土层;
防

水 水
3. 无纺布过滤层; 3. 无纺布过滤层;一

J厅u再心加主A加im泣且rnJ二f 瓦 4. 排(蓄)水层; 布.五.2饲~j(\:~':'呢ZZ?授主t~么窍:1 ' 
4. 排(蓄)水层; 瓦

工屋 4 年Y/ 4f 5. 70厚C20配筋细石混凝土保护层; 5.70厚C20配筋细石混凝土保护层; 工屋
4血E王 面 6. 隔离层; /4/. / : / 6. 隔离层; 程 面----防 E…………. .E 

7. [耐根穿刺聚乙烯丙纶卷材复合防水层 ………… ·E- …… 7. [耐根穿刺聚乙烯丙纶卷材复合防水层 防
黎敏榕城 ----水 (卷材+秸结料) ] x 2; ZZ-1 

种顶4
-E- …… ·E- …… 

(卷材+秸结料) ] x 2; 水种顶2 í.~ .. ;:~噜'， tì写BH. .: 旷‘~;.~.!'):寄， . ZZ-2 

;叨//
8. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;

ZZ-3 
8. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层(卷材+秸

有 χ少C 有9. 30厚(最薄处) LC7. 5轻骨料混凝土找 结料) ; 
水水 坡层，坡度2%; 9. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 水水
池房 +~H 1 10. 保温层(见具体工程设计) ; 10.30厚(最薄处) LC7.5轻骨料混凝土找 池房
间 (卷+构材造卷层+材 11.聚乙烯丙纶卷材复合防水层(卷材+非 (卷材+卷材 坡层，坡度2%; 间

固化) ; +卷材) 11.保温层(见具体工程设计 ) ; 
卷材) 112. 防水混凝土顶板随捣随抹 12. 防水混凝土顶板

附
种植顶板防水构造做法选用表

附
录 图集号 21J951- 1 录

~ 
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续表

编号 构造做法 说
明

说
明

简图 构造做法编号 简图附注

1.植被层;
2. 种植土层;

/穹~续拟!"/.í费~" 1 3 . 无纺布过滤层;
云L注与孟主 14. 排(蓄)水层;
//可 /715.70厚C20配筋细石混凝土保护层;
三-f三言~ 16. 隔离层;
必岳飞玩玩叹:·二 17. [耐根穿刺聚乙烯丙纶卷材复合防水层

(卷材+蒙古结料) ] x 2; 
7 ð/ , 7 47 18. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;
/ // L 19. 30厚(最薄处) LC7.5轻骨料混凝土找

坡层;
10. 保温层(见具体工程设计) ; 
1 1.涂料防水层
12. 防水混凝土顶板随捣随抹

附注

1.植被层;
2. 种植土层;

二句句停侬J巧饵斗

μ泣μ注以以， 14. 排(蓄)水层k; 
i/ ，/ ' /" 715.70厚C20配筋细石混凝土保护层;
三-f三士~ 16. 隔离层;

二 7 一; :j 17. [耐根穿刺聚乙烯丙纶卷材复合防水层
/ ,/ }/, 1 (卷材+蒙古结料) ] x 2; 

, , ， γ 18. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层(卷材+蒙古

l 结料) ; 
(卷材+卷材|
+卷材， |9. 防水混凝土顶板随捣随抹

无找坡层)

(卷材+卷材
+构造层+
涂料)

种顶7ZZ-2 ZZ-4 
地

工下

程防
水

平

工屋
程面
防

水

瓦

工 屋
程 面
防

ZZ-4 I 水

有

水水
池房
间

1.植被层;
2. 种植土层;

句仰伊γ/|3. 无纺布过滤层;
二乙:jj; 二:;二;113 |4. 排(蓄)水层;
A~~ 15. 70厚C20配筋细石混凝土保护层;
/ /' /<1 / ' 1 
二-z=1:_ 16. 隔离层;
一一一一 17. [耐根穿刺聚乙烯丙纶卷材复合防水层

:如悦兰创刊3; 1 (卷材+秸结料) ] x 2; 
72，0^7~7 18 . 涂料防水层;
γ //二 / 19. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;

110.30厚(最薄处) LC7. 5轻骨料混凝土找

(卷材+卷材| 坡层;
+涂料) ,. 1 1 1.保温层(见具体工程设计) ; 

12. 防水混凝土顶板

ZZ-4 种顶8

1.植被层;
2. 种植土层;

/弯。如功~;加 I~' 无纺布过滤层;
:;二';.::. ~~.:;':' 14. 排(蓄)水层;

λ天寸可γ: 15. 70厚C20配筋细石混凝土保护层;
仨土玉兰 16 . 隔离层;
一一一一 17. [耐根穿刺聚乙烯丙纶卷材复合防水层

::布拉~讯~~I (卷材+蒙古结料) ] x 2; 
r;/ .. / , Y 18. 涂料防水层
//' / "-19. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;

110. 30厚(最薄处) LC7. 5轻骨料混凝土找
(卷材+卷材 | 坡层·

+涂料: , 111. 防水混凝土顶板
无保温) 1 

附

录 种植顶板防水构造做法选用表
附
录



说
明

地
工下

程防
水

平

工屋
程面
防
水
一

瓦

工 屋
4血E王 面
防
水

有

水水
池房
间

附

录

编号

屋1

屋 2

简图

/ - / / +<1/ 

-.-.-.-. - ---……………………· 

雪芝
(正置式屋面)

I 级

7~r-7ι/ 

-.-.-... ----
被感必被-.-. -.-. zæ 
(正置式屋面)

I 级

构造做法

1. 40厚C20配筋细石混凝土保护

层(保护层选用见具体工程

设计) ; 
2. 隔离层;

3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层
(卷材+秸结料) ] x 3; 

4. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;

5.30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料
混凝土找坡层，坡度2%;

6 . 保温层(见具体工程设计) ; 

7 . 钢筋混凝土屋面板

1. 40厚C20配筋细石混凝土保护

层(保护层选用见具体工程
设计) ; 

2. 隔离层;
3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层

(卷材+蒙古结料) ] x 2; 
4. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;
5.30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料
混凝土找坡层，坡度2%;

6. 保温层(见具体工程设计) ; 
7. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层

(卷材+蒙古结料) ; 
8. 现浇屋面板或预制屋面板上
现浇叠合层随捣随抹

屋面工程防水构造做法选用表

盟主 编号 简图 构造做法
I 级 II 级

1. 40厚C20配筋细石混凝土保护

层(保护层选用见具体工程

/ · Z L._<LZ_ 设计) ; 
…………. -E …… 

2. 隔离层;…-…… -.-.- -.-. 
Wl-l - 屋3

雪雪
3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层
(卷材+和结料) ] x 3; 

4. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;

5. 保温层(见具体工程设计) ; 
(正置式屋面，

6. 钢筋混凝土屋面板无找坡层)

I 级

1. 40厚C20配筋细石混凝土保护

层(保护层选用见具体工程

; 2 2- g 2 设计) ; 
这安安灾父父灾父只安安x 2. 保温层(见具体工程设计) ; …… -E- ………… ---- 3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层屋4

…… -E- …… -E-
Wl-1 -

艺ZZ (卷材+教结料) ] x 3; 
4. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;

5. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料
(倒置式屋面) 混凝土找坡层，坡度3%;

I 级 6 . 钢筋混凝土屋面板

屋面工程防水构造做法选用表

Wl-l 

W1-1 

说
盟主 明

- 地
工下

程防
水

平

工屋
程面
防

水

瓦

工 屋
程 面
防

- 水

有

水水
池房
间

附
21J951-1 I 录
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说 续表 说
明 编号 简图 构造做法 附注

I 级 II 级 编号 简图 构造做法 附注 明

1. 40厚C20配筋细石混凝土保护 1. 40厚C20配筋细石混凝土保护

层(保护层选用见具体工程 层(保护层选用见具体工程

设计) ; 设计) ; 

/ . / / -<1/ 2. 隔离层; J . 7 7 .d 7 2. 隔离层;

- --- 3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层 ---- 3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层-.-...- -. …… ·E- …… ·E-
地 屋5

整
(卷材+秸结料) ] x 2; Wl-2 W2-1 屋7 ~马!当~山悔:的叫:1 (卷材+非固化) ] x 2; Wl-3 W2-2 地

工下 4.15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; Y/~ 4. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 工下

程防 5.30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 5. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 程防
水 混凝土找坡层，坡度2%; 混凝土找坡层，坡度2%; 水

(正置式屋面) (正置式屋面)

平 I 、 E 级 6. 保温层(见具体工程设计) ; 
I 、 H 级

6. 保温层(见具体工程设计) ; 平

工屋 7. 钢筋混凝土屋面板 7. 钢筋混凝土屋面板 工屋
程面 程面
防 防
水

1. 40厚C20配筋细石混凝土保护 1. 40厚C20配筋细石混凝土保护
水

一

瓦
层(保护层选用见具体工程 层(保护层选用见具体工程

瓦

工 屋 工屋
设计) ; 设计) ; 

很血王 面 7 - 7 7 -9 7 7 - 7 7 .9 7 程面
2. 保温层(见具体工程设计) ; 2. 保温层(见具体工程设计) ; 防 必δδδδδδδδδδZ 运之s(父以以以sð( 防---- 3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层 ---- 3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层水 屋6

-.-.-.-. 
屋8

" ……-………… 水Wl-2 -

~ 
Wl-3 -

有
(卷材+秸结料) ] x 2; (卷材+非固化) ] x 2; 

有4.15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 4. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;
水水 水水
池房 (倒置式屋面) 5. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 5. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料

池房
间 I 级 混凝土找坡层，坡度3%; (倒置式屋面) 混凝土找坡层，坡度3%;

间
6. 钢筋混凝土屋面板 I 级 6. 钢筋混凝土屋面板

附
屋面工程防水构造做法选用表

附
录 图集号 21J951-1 录

~ 
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说 续表 说
明 编号 简图 构造做法 附注

I 级 II 级 编号 简图 构造做法
附注 明

1. 40厚C20配筋细石混凝土保护

层(保护层选用见具体工程
1. 40厚C20配筋细石混凝土保护

设计) ; 
层(保护层选用见具体工程

2. 隔离层;
设计) ; 

/' / 7 -<1 7 3. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层 / · / / '<1/ 2. 隔离层;

---- (卷材+秸结料) ; 
3. 涂料防水层;

,.- ……………… ----
地 屋9 ，/iJIM/.i/「且 ~d/ 二

…… ·E- …… ·E 4. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层
4. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层 Wl-4 - 屋11 ~马句~晌惊:的付手

工 下 (卷材+非固化) ; 
(卷材+蒙古结料) ] x 2; Wl-5 - 地

Y/~ 程防 5. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;
5. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;

工下

水 6. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料
6. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料

程防
水

(正置式屋面) 混凝土找坡层，坡度2%; (正置式屋面)
混凝土找坡层，坡度2%;

平 I 级 7. 保温层(见具体工程设计) ; I 级 7. 保温层(见具体工程设计) ; 

工屋 8. 钢筋混凝土屋面板
8. 钢筋混凝土屋面板

平

工屋
程面 程面
防 1. 40厚C20配筋细石混凝土保护
水

防

一
层(保护层选用见具体工程

1. 40厚C20配筋细石混凝土保护 水

瓦 设计) ; 层(保护层选用见具体工程

工 屋
瓦

2. 保温层(见具体工程设计) ; 设计) ; 工屋
4血E王 面 7 ' 7 7 '9 7 3. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层

; . 2 2 -9 7 2 . 保温层(见具体工程设计) ; 
防 必δδδδδδδδδδZ

，总δJ父安安安父灾灾sõ( 程 面

水 ---- (卷材+黎结料) ; -,- -- 3. 涂料防水层; 防

屋10
-.-...- -. - - --

艺芝
4. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层 Wl-4 - 屋12

~: 
4. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层 水W1-5 -

有 (卷材+非固化) ; (卷材+蒙古结料) ] x 2; 

水水 5. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 5. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;
有

池房 6.30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 (倒置式屋面) 6.30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料
水水

(倒置式屋面)
池房

间 混凝土找坡层，坡度3%;I 级 I 级 混凝土找坡层，坡度3%; 间

7. 钢筋混凝土屋面板 7. 钢筋混凝土屋面板

附

录 屋面工程防水构造做法选用表
附
录



说 续表 说
明 编号 简图 构造做法 附注 编号 简图 构造做法 附注 明

I 级 II 级

1. 40厚C20配筋细石混凝土保护

层(保护层选用见具体工程 1. 40厚C20配筋细石混凝土保护

设计) ; 层(保护层选用见具体工程

/' / / '<1/ 2. 隔离层; 设计) ; 

---- 3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层
/ " / / -<1/ 2. 隔离层;.. - -...- -. - ---(卷材+秸结料) ] x 2; ………- -E……· 3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层

地 屋13

雪芝 4. 涂料防水层; Wl-6 - 屋15

空空
(卷材+教结料) ] x 2; W1-6 - 地

工下
5. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 4. 涂料防水层; 工下

程防 程防
6.30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 5. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;

水 水
混凝土找坡层，坡度2%; 6. 保温层(见具体工程设计) ; 

(正置式屋面) (正置式屋面，
平 I 级 7. 保温层(见具体工程设计) ; 无找坡层)

7. 钢筋混凝土屋面板 平

工屋 8. 钢筋混凝土屋面板 I 级 工 屋
程 面 程 面
防 1. 40厚C20配筋细石混凝土保护 防
水 层(保护层选用见具体工程

1. 40厚C20配筋细石混凝土保护 水
一

瓦 设计) ; 层(保护层选用见具体工程 瓦

工 屋 2. 隔离层; 设计) ; 工屋
/ . / / -<1/ 2 . 保温层(见具体工程设计) ; 4血E王 面 3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层 ; . 2 2 -9 7 程面---- ，总总J父安安安父安交sõ(

防 -...- .. - -. 
(卷材+秸结料) ] x 2; 3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层

法楼必被 ---- 防
水

.. - -.-.-. 
屋14 4.15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; Wl-6 - 屋16

艺空
(卷材+秸结料) ] x 2; W1-6 水-

有 zæ 5. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 4. 涂料防水层; 有

水水
混凝土找坡层，坡度2%; 5. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 水水

池房
6. 保温层(见具体工程设计) ; 6. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料 池房

(正置式屋面) 7. 涂料防水层; (倒置式屋面)
间 混凝土找坡层，坡度3%; 间I 级 8. 现浇屋面板或预制屋面板上 I 级

7. 钢筋混凝土屋面板
现浇叠合层随捣随抹

11 

附 附
录 屋面工程防水构造做法选用表 图集号 21J951- 1 录

~ 
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说

明 l 编号 构造做法

地
下
防
水
一
平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
工
程
水
池

屋17

简图

续表

编号 简图 构造做法

屋19

1. 40厚C20配筋细石混凝土保护

层(保护层选用见具体工程
设计) ; 

/_L.一乙SJ..L一 12. 隔离层;

-王王三二三二 13. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层

泣位白白~~ 1 (卷材+非固化) ] x 2; 
/~. 气/ 14. 涂料防水层;
//- / .L 15.15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;

6. 保温层(见具体工程设计) ; 

(无?俨 17 钢筋混凝土屋面板

W1-7 

1. 40厚C20配筋细石混凝土保护

层(保护层选用见具体工程
设计) ; 

/ / ' d z:: 12 . 隔离层;

三二三二三二三ê 13. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层
:~注:公创刊~二 1 (卷材+非固化) ] x 2; 

究?吵吵 14. 涂料防水层;
/ '/7'. / 15. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;

16.30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料

(正置式屋面川 混凝土找坡层，坡度2%;
I 级 17 . 保温层(见具体工程设计) ; 

8. 钢筋混凝土屋面板

W1-7 

说
明

地
下
防
水
一
平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
工
程
水
池

屋18

护
程
层
庄
料
川
上

保
刀
水
平
骨

土
保
防
止
，
找
吨

-
i
U
面

战
船
队
柳
川
明
白
醋

伽
盹
叫
川
剧
瞅
瞅

U
M川M
K刷
刷

愧
护
;
;
何
叫
刷
最
找
(
水
面
合

口
保
)
层
浒
材
川
(
土
层
防
屋
叠

厚
(
计
离
盯
卷
可
厚
凝
温
料
浇
浇

钊
层
设
隔
四

(
U
M

川
混
保
涂
现
现

Z
二Z
Z一霞
7
4
配

二
K
E
T忍
?
/
』
屋

Z
E
E-京
-
/
-
式
级

Z
一主
原

7
4

置
I

Z
E
E--部
咒
4

日

W1-7 屋20

1. 40厚C20配筋细石混凝土保护
层(保护层选用见具体工程

设计) ; 

乙二乙二;三三、 12. 保温层(见具体工程设计)
;豆JE三二二~ 13. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层
工工-------~ 1 (卷材+非固化) ] x 2; 

7:咐~飞飞:7 14. 涂料防水层;
f/ /./ 15.15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;

6. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料
(倒置式屋面) 1 混凝土找坡层，坡度3%;

I 级 17. 钢筋混凝土屋面板

W1-7 

附

录 屋面工程防水构造做法选用表
附
录



说

明 l 编号

续表

简图 构造做法 简图 构造做法编号

1. 40厚C20配筋细石混凝土保护
层(保护层选用见具体工程

设计) ; 
2. 隔离层;

二二〈=三二气了 13. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层
1 (卷材+教结料) ; 
4. 涂料防水层;

y. 1~~ ~~'~'2Ô厚M15水泥砂浆找平层;
6. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料

(正置式屋面) 1 混凝土找坡层，坡度2%;
E 级 1 7 . 保温层(见具体工程设计) ; 

8. 钢筋混凝土屋面板

1. ;;> 5厚聚合物水泥防水涂料保
护层(外露型) ; 

2. 无纺布;

言言言言 13. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层
(卷材+秸结料) ] x 2; 

4. ;;> 5厚聚合物水泥防水涂料;

(无找坡层) 15 . 无纺布;
I 级 16 . 钢骨架轻型屋面板(结构找

坡)

地
下
防
水
一
平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
工
程
水
池

屋21 Wl-2 屋23

说
明

W2-4 I 地
工下

程防
水

平

工屋
程面
防
水

瓦

工 屋
程 面
防
水

有

水水
池房
间

1. 40厚C20配筋细石混凝土保护

层(保护层选用见具体工程

设计) ; 
2. 隔离层;

工 / / '9/-13. 涂料防水层;

了二二与二二二二 1 4 . 聚乙烯丙纶卷材复合防水层
泞W叩吧~~ 1 (卷材+蒙古结料) ; 

r 15. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;
6. 30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料

(正置式屋面) 1 混凝土找坡层，坡度2%;
H 级 17 . 保温层(见具体工程设计) ; 

8. 钢筋混凝土屋面板

屋22 W2-3 

屋面工程防水构造做法选用表
附
录



说 l 停车、蓄水屋面防水构造做法选用表

明 l 编号 简图 构造做法 u法 11 编号 简图 | 构造做法
1.蓄水150~200;

1. 100厚400 x 400 C20铺路预制混凝土 2. 蓄水池防水层:

块，粗砂填缝或80厚C20混凝土随捣 a. > 1. 0厚水泥基渗透结晶型防水涂料;

随抹; ------一----- b. >6厚聚合物水泥防水砂浆;--------- - - --
lb" .. ~.4 - - --

C. ;;> 18厚防水砂浆(掺外加剂) ; 2. 30厚粗砂垫层;
严且于『盯董事-~ιz d. > 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材………………-…… 3.200g/m2聚醋无纺布隔离层;---- 蓄屋1a ---- 厚度0.5) +秸结料;-.-.-. .. 

4. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层
.. - -.-...- Wl-1 

地 飞技二阶明~二.~~~~j毒~ 1b .. - -.-.-. 3. 防水混凝土水池池底(见具体工程设(屋面 地停屋1
(卷材+秸结料) ] x 3; 

Wl-l 
l c 

雪芝工下 计) ; 部分)工下
//~ 5.20厚M15水泥砂浆找平层; ld 

4. 10厚低强度等级砂浆隔离层; 程防程防
水

6.30厚(最薄处) LC7 . 5轻骨料混凝土 5. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层(卷材+稀 水

(小型车停车
找坡层(或见具体工程设计) ; 

(蓄水屋面
结料) ] x 3; 

7. 保温层(见具体工程设计) ; 6 . 20厚M15水泥砂浆找平层; 平平 屋面，有保温) 有保温)
7. 保温层(见具体工程设计) ; 屋

工屋 I 级 8. 钢筋混凝土屋面板 I 级
8. 钢筋混凝土屋面板 工面

程面
1.蓄水150 - 200; 程防防

水
1. 120厚C20混凝土随捣随抹;

2. 蓄水池防水层: 水
一 a. ;;> 1. 0厚水泥基渗透结晶型防水涂料; 瓦瓦 2.10厚低强度等级砂浆隔离层;

工屋
------------ b. >6厚聚合物水泥防水砂浆; 工屋(//γ 3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层(卷材+
--------- - - --

c. ;;> 18厚防水砂浆(掺外加剂) ; - - --
4血E王 面 程 面蒙古结料) ] x 2; ---- d. > O. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材- --- / A //. ·/ 防防 …-…………… 

4. 涂料防水层; 蓄屋2a W1-6 
水 !滋滋娘、钱委主i 2b ---- 厚度0.5) +蒙古结料;

(屋面 水停屋2 5.20厚M15水泥砂浆找平层; Wl-6 -.-...- -. 
3. 防水混凝土水池池底(见具体工程设2c 

~ 
部分)

有 7/// 6. 30厚(最薄处) LC7 . 5轻骨料混凝土 2d 计) ; 有

水水 找坡层(或见具体工程设计) ; 4.10厚低强度等级砂浆隔离层; 水水
池房 7. 保温层(见具体工程设计) ; 

(蓄水屋面
5. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层(卷材+蒙古 池房

间
(小型车停车 8. 钢筋混凝土屋面板 结料) ] x 2; 间
屋面，有保温) 无保温) 6. 涂料防水层

I 级 I 级
7. 现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹

: 1. 80 、 120厚C20混凝土内配 φ10@200双向;分格缝12宽，问距3000，填缝。

2. 蓄水池防水层以水泥基渗透结晶型防水涂料及聚乙烯丙纶卷材复合防水层
示例。

停车、蓄水屋面
防水构造做法选用表

'郑肠咀

附
录

川J
m



说
明

地
工下

程防
水

平

工屋
程面
防
水
一

瓦

工屋
4血E王 面
防
水

有

水水
池房
间

附

录

编号

种屋1

种屋2

简图

极A血须与kTmi立h泣w白立mA 

/ _L<l · / 

.. - -.-.-. -- --E- ………………E 

塑
(卷材+卷材
+卷材)

;J项URtA项L研A呀i?♂J立肝丘2项A 

/ ' / _/ '/ -- ---- --
拟:.:J~)安1吨父注%~己EδLδt飞仪~父t父;二-- --zz 
(卷材+卷材

+构造层+
卷材)

种植屋面防水构造做法选用表 说

构造做法 | 附注 11 编号 | 简图 构造做法 | 附注 明

1.植被层; 1.植被层;
2. 种植土层; 2. 种植土层;
3. 无纺布过滤层; 3. 无纺布过滤层;
4. 排(蓄)水层;

二部须J\:..去房i飞JL绩~原J、. 4. 排(蓄)水层;5.40厚C20配筋细石混凝土保护层;
\ , • -A‘. 
;;{;飞.、 5 . 40厚C20配筋细石混凝土保护层;

6. 隔离层; f 电 . /&/.' / • 
6. 隔离层;

7. [耐根穿刺聚乙烯丙纶卷材复合防水层 …… ·E- .E ……· ---- 7. [耐根穿刺聚乙烯丙纶卷材复合防水层
(卷材+教结料) ] x 2; ZZ-2 种屋 3

…… .E- .E ……· 
ZZ-2 地

?艺
(卷材+秸结料) ] x 2; 

8. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层(卷材+秸 工下
8. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层(卷材+秸

结料) ; 程防
结料) ; 9. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;

9. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;
水

10. 30厚(最薄处) LC7. 5轻骨料混凝土 (卷材+卷材
找坡层，坡度2%; +卷材，

10.30厚(最薄处) LC7. 5轻骨料混凝土
平

找坡层，坡度2%;11.保温层(见具体工程设计) ; 无保温) 工 屋
12. 钢筋混凝土屋面板 11.钢筋混凝土屋面板

程面
1.植被层; 1.植被层; 防

2. 种植土层; 2. 种植土层; 水

3. 无纺布过滤层; 3. 无纺布过滤层;
那?'了注d2野h.二饰二二‘二得;2二

瓦
4. 排(蓄)水层; 、 ， J.··.t‘. 4. 排(蓄)水层; 工屋··A4·J呐气、

5.40厚C20配筋细石混凝土保护层; / ' /4/ .' / ' 5.40厚C20配筋细石混凝土保护层;
程面6. 隔离层; …… ·E- -E. …… 6. 隔离层;
防7. [耐根穿刺聚乙烯丙纶卷材复合防水层

-E……. .E ……· 
7. [耐根穿刺聚乙烯丙纶卷材复合防水层『…- -E- ………'!!= 

(卷材+秸结料) ] x 2 ZZ-2 种屋4 h/~ði / .~;.~'~-;"'1.11~~ (卷材+和结料) ] x 2 ZZ-3 水

8. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 8. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层(卷材+非
9. 30厚(最薄处) LC7.5轻骨料混凝土找 固化) ; 有

坡层，坡度2%; 9. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 水水
10. 保温层(见具体工程设计) ; 

(卷材+卷材
10. 30厚(最薄处) LC7. 5轻骨料混凝土 池房

11.聚乙烯丙纶卷材复合防水层(卷材+黎 找坡层，坡度2%; 间
结料) ; +卷材) 11.保温层(见具体工程设计) ; 

12 . 现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹 12. 钢筋混凝土屋面板

种植屋面防水构造做法选用表
附

21J951- 1 I 录

30 



续表

编号 简图 构造做法 附注 ~ 编号 简图 构造做法

1.植被层; 1.植被层;
2. 种植土层; 2. 种植土层;

有~，ñ呀I'ti\呀. 而 h呀: .n.::扩^窍:.:.(\ 
3. 无纺布过滤层;

立7事m正运m￡f卒z豆n豆z豆
3. 无纺布过滤层;

4. 排(蓄)水层; 4. 排(蓄)水层;
5.40厚C20配筋细石混凝土保护层; 5.40厚C20配筋细石混凝土保护层;/<1 ·/ · / / 

6. 隔离层;
/ /' · /J 

6. 隔离层;E- …… -E- .E •. - -.-...-
………… EE- -E. 7. [耐根穿刺聚乙烯丙纶卷材复合防水层 ………… ·E- …… 

7. [耐根穿刺聚乙烯丙纶卷材复合防水层『- h

A二号Z注Y:dYYt.Y;;'安tYdYt·Y.以Y色S:-J 地地 种屋5 J拟~气'x:以%气δ: .δf飞δ:‘δ叹气仪~仪~ (卷材+秸结料) ] x 2; ZZ-3 种屋7 ZZ-4 . - ,.. ._. '-' ._. ._. ._. _" 

(卷材+教结料) ] x 2; 
工下 E…………………- 8. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 工下

χ少// 77// 
8. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层;

程防 9.30厚(最薄处) LC7.5轻骨料混凝土找
9. 30厚(最薄处) LC7. 5轻骨料混凝土找 程防

水 坡层，坡度2%; 水
坡层，坡度2%;

(卷材+卷材
10. 保温层(见具体工程设计) ; 

(卷材+卷材 10. 保温层(见具体工程设计) ; 
平 11.聚乙烯丙纶卷材复合防水层(卷材+非 平

工屋
+构造层+ 固化) ; +构造层+ 11.涂料防水层;

工 屋卷材) 12. 现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹 涂料) 12. 现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹
程面 程面
防

1.植被层; 1.植被层; 防
水 水
一 2. 种植土层; 2. 种植土层;
瓦

及午八J~U比f沥.J'U\与沥泣IJtt需A 
3. 无纺布过滤层; 3. 无纺布过滤层; 瓦

工 屋 4. 排(蓄)水层; A邓A二愣A与飞苍f费立Iγ立m』立n丘，31，ι 4. 排(蓄)水层; 工屋
4血E王 面 /-d~ /4/ 5.40厚C20配筋细石混凝土保护层; 5.40厚C20配筋细石混凝土保护层; 程面E- …… -E- .E- /. .L_ _L_ L 
防 .-.-.-. 6. 隔离层; .. - -.-...- 6. 隔离层; 防
水 7. [耐根穿刺聚乙烯丙纶卷材复合防水层

…… ·E- .E ……· 
水种屋6

向
ZZ-4 种屋8 7. [耐根穿刺聚乙烯丙纶卷材复合防水层 ZZ-4 

(卷材+蒙古结料) ] x 2; 

少方; (卷材+秸结料) ] x 2; 有有 8. 涂料防水层;
水水 9. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 8. 涂料防水层; 水水
池房 10.30厚(最薄处) LC7. 5轻骨料混凝土 9. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 池房
间

(卷材+卷材 找坡层，坡度2%; (卷材+卷材 10.30厚(最薄处) LC7. 5轻骨料混凝土 间
+涂料) 11.保温层(见具体工程设计) ; +涂料， 找坡层，坡度2%;

12. 钢筋混凝土屋面板 无保温) 11.钢筋混凝土屋面板

1.细石混凝土保护层配筋见本图集第9页A7 。

种植屋面防水构造做法选用表
附

2. 隔离层的选用见本图集第9页Cl- C4 。 21J951- 1 录
3. 如具体工程是结构找凶 ttr'tl ~~ ~_Lb.凶国由、叶，

4. 种植构造层的选用见共体斗在农计。 | 宙蚓腼悬昌 1 1...t lf,Jl. 1枯树|郑肠|叠，他， 1世计| 昔醉】号嘀 | 百 | 31 



说| 瓦屋面防水构造做法选用表
明-

简图 构造做法 r注 1 编号 简图 构造做法编号

1.平瓦;

2. 挂瓦条30x 30 (h) ， 中距按
1.沥青瓦;

瓦材规格;
2.40厚C20细石混凝土持钉层(

3. 顺水条30 x 30 (剖， @500; 
φ4@150x150钢筋网) ; 

4.40厚C20细石混凝土持钉层(配
3. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层 地W1-9 地 φ4@150x150钢筋网) ; W1-9 瓦屋3 (卷材+秸结料) ; 瓦屋1

工下工下 5 . 聚乙烯丙纶卷材复合防水层
4. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 程防程防 (卷材+蒙古结料) ; 
5. 保温层(见具体工程设计) ; 水水 6.15-20厚M15水泥砂浆找平层;
6. 钢筋混凝土屋面板

(有保温屋面) 7. 保温层(见具体工程设计; ) (有保温屋面)
平平 I 级 8. 钢筋混凝土屋面板 I 级

工 屋工屋
程面程面
防防

1.沥青波形瓦，用专用混凝土结 水水 1.平瓦; 构钉固定于木条上;
瓦瓦 2. 挂瓦条30x 30 (h) ， 中距按

2.40厚C20细石混凝土持钉层(配
工屋工屋 瓦材规格;

φ4@150x150钢筋网与屋面
程面4血E王 面 3. 顺水条30 x 30 (川， @500; 

板预埋φ10钢筋绑牢) ; 防防 4.40厚C20细石混凝土持钉层(配
3. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层 水Wl-9 水 φ4@150x150钢筋网) ; W1-9 瓦屋4

(卷材+蒙古结料) ; 
瓦屋2

5. 保温层(见具体工程设计) ; 4. 15 - 20厚M15水泥砂浆找平层; 有有
6. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层

5. 保温层(见具体工程设计) ; 水水水水
(卷材+蒙古结料) ; 

6. 钢筋混凝土屋面板(屋脊、檐 池房池房
(有保温， 7 . 15-20厚M15水泥砂浆找平层; (有保温屋面)

口处预埋φ10钢筋 @900，与 间间
倒置式屋面) 8. 钢筋混凝土屋面板 I 级

细石混凝土层内 φ4钢筋网扎)I 级

附附
瓦屋面防水构造做法选用表 图集号 21J951-1 录录
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说
明附注构造做法简图

有水房间防水构造做法选用表

| 附注 11 抽榈号构造做法简图编号

说
明

地
下
防
水
工
程

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水

工
程
工
程

有
水
房
间
水
池

S2 

1.饰面层及蒙古结层(见具体工程

设计) ; 
2. 60厚C15细石混凝土(上下配的

@50钢丝网片，中间散热管)

3. O. 2厚真空镀铝聚醋薄膜;
4. 保温层(见具体工程设计) ; 

5. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层(

材+秸结料) ; 

(卷材，有地暖房间) 16 • 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼
板上现浇叠合层随捣随抹

楼3S1 

1.饰面层及和结层(见具体工程

设计) ; 

2. 15 - 20厚M15水泥砂浆保护层;

3. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层(

材+蒙古结料) ; 

4.15-20厚M15水泥砂浆找平层;

5. LC5. 0轻骨料混凝土垫层兼找坡

层;

6 . 涂料防水层;

7. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼

板上现浇叠合层随捣随抹

. 『 ‘. ‘ >.、'.- .;0 . ' .... ._r" , .~.. .... _" 

:~l. " '0'飞."..l，'，。二.:\)....0. 、飞ì， '， 。二... . .... . ... . 
• , . ...... . ' . .....: . ' . . ''': • • 

. • . .‘ , . . . • 
。. ' o . . ' 0 •. o. 

//γ/ 

(卷材+构造层+
涂料，

下沉式卫生问)

楼1地
下
防
水
工
程

平
屋
面
防
水

工
程

水
房
间

水
池

S2 

1.墙体(见具体工程设计) ; 

2.15-20厚M15水泥砂浆找平层;

3. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层(卷

材+蒙古结料) ; 

4. 秸结层及饰面层(见具体工程

设计)

、

'1 ' - I 

.. /剧 In 1'1 
I IW I ' . 

1"1 1. 1. : 1 

沪剧In1 ~ 
川 . . ' '1. 

M …· 

A1 1~ ~~1 
. / 11 11.' l ' 

~1 1 . 1" 
1'1 1. 1. 

Pf1 1~ n 
(卷材，有水房间)

内墙1S2 

1.饰面层及秸结层(见具体工程

设计) ; 

2. 15 - 20厚M15水泥砂浆保护层;

3. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层(

材+秸结料) ; 
4.15-20厚M15水泥砂浆找平层;

5.30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料混

凝土填充兼找坡层;

6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼

板上现浇叠合层随捣随抹

//γ//. 

(卷材，有水房间)

楼2

瓦
屋
面
防
水

工
程

有

附

录21J951-1 
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有水房间防水构造做法选用表
附

录



说 水池防水构造做法选用表 说
明 编号 简图 构造做法 附注 编号 简图 构造做法 附注 明

1.游泳池饰面层及蒙古结层(见具
体工程设计) ; 

2 . 2 0厚M15水泥砂浆保护层;
3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层
(卷材+教结料 ) ] x 2; 

1.饰面层及秸结层(见具体工程三~←. <.ττv τ.~丁丁__ __.."..., 

4 . 5 0厚C20细石混凝土随捣随抹…….…………-………………… 

泳池la
……. -E- -E. -E- ………… 

( 配筋见具体工程设计) ; 设计) ; 
J6 ./ /4 万』 S4a . • . ', - , . .. 

地 lb 。- Y . 00 . ') 。 oc 5. LC7. 5轻骨料混凝土垫层 ( 厚度 S4b 水池1 ……………………… 2. 聚乙烯丙纶卷材复合防水层 S2 地
/ /γ/ / 工下 lc 

沪yγ;77
见具体工程设计) ; S4c (卷材+秸结料) ; 工下

程防 6. 网IJ性防水层:
(卷材，水池) 3. 钢筋混凝土水池池底、池壁 程防

水 a. ;;;. 1. 0厚水泥基渗透结晶型 水
(卷材+构造层+ 防水涂料(且;;;. 1. 5kg/m2

) ; 

平 水泥基防水材料， b. >6厚聚合物水泥防水砂浆; 平

工屋 游泳池) c. ;;;. 18厚防水砂浆(掺外加剂 ) ; 工屋7. 防水混凝土池底程面 程面
防 防
水 水
一

瓦 1.防水混凝土池壁; 瓦

工 屋 2. 刚性防水层: 工 屋
*-王口面 a. :> 1. 0厚水泥基渗透结晶型 1.饰面层及蒙古结层(见具体工程 程面
防 泳池2a 防水涂料(且;;;. 1. 5kg/m2

) ; 

S4a 设计) ; 防
b. ;> 6厚聚合物水泥防水砂浆; -...- -...- -.-. 

水 2b S4b 水池2
-.-.-.-...- .. 2. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层 S3 水

c. ;;;. 18厚防水砂浆(掺外加剂) ; / /γ/ / 
有

2c 
3. [聚乙烯丙纶卷材复合防水层 S4c (卷材+秸结料) ] x 2; 有

水水 (卷材+秸结料) ] x 2; (卷材， 水池) 3. 钢筋混凝土水池池底、池壁 水水
池房 4. 游泳池秸结层及饰面层(见具 池房
间 (卷材+水泥基防水 体工程设计) 间

材料， 游泳池)

~ 
附

水池防水构造依法选用表 ..J瞧号 | 川951-1 I 录
34 



说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附

录

迎水面|

←一迎水面

迎水面一-

单管穿墙

⑨-哇) 迎水面|
①地下工程防水构造索引示意图

说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

地下工程防水构造索引示意图
黄野

附
录15 



说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附

录

室外地面标高

外墙构造层、防水层
(见具体工程设计)

地下工程防水层高度
距室外地坪> 300 

散水(见具体工程
设计)

隔离层

侧墙防水层
侧墙防水层

① 
楼板与
侧墙交接处 角

\
/
与
交

产4
」
板
墙

(
顶
侧

室外地面标高一 3% - 5o/J ~ 
----飞zr: … ， 、 ~... " ι. 二 ， :1 

层强
缝
加

工
水

1
0
2
施
防 施工缝

防水加强层

① 
侧墙

画与

即?7 / ①…一楼板与 飞，γ{

保护层
侧墙交接处防水加强层

50厚细石混
凝土保护层
临时保护砌体

迎水面一千

临时保护墙

砖胎模

① 
二二 - J a! 句底板放台

防水加强层

①侧墙与底板交角

说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

卷材防水构造
郑肠

附
录16 



说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附

录

防水加强层
临时保护墙

室外地面标高

角

、
/
与
交

产1

」
板
墙

(
顶
侧

施工缝
防水加强层 f飞

( 2 ) 

侧墙
卷材防水层

保护层

迎水面一+

八

基坑边线

l> 300l/^V 50Ll L_防水加强层

①侧墙与底板交角

隔离层

耐根穿刺卷材防水层 A
侧墙防水层。

密封胶密封f←一

八|

迎水面 嗖
素土回填
分层务实

4 

临时保护墙

砖胎模

角
板
交

\
/
顶
墙

产4
」
植
侧

(
种
与

施工缝
防水加强层

基坑边线

:. ~⑤ 
侧墙与底板
交角

防水加强层

说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

卷材防水构造
郑肠

附
21J951-1 I 录
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说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附

录

外墙构造层、防水层
(见具体工程设计)
地下工程防水层高度

距室外地坪;;;.. 300 
散水

(见具体工程设计)

A圣洁

迎水面一-
素土回填
分层务实

保护层

防水加强层
临时保护墙

砖胎模

防水加强层

角交板底与墙侧①
 

处接

\
/
与
交

二1
-
板
墙

(
楼
侧

。
寸
八

层
层
离
水
隔
防刺穿根耐

施工缝
防水加强层

施工缝

防水加强层
临时保护墙

基坑边线

防水加强层

① 
种植顶板

与侧墙交角

① 

施工缝
防水加强层

( 2 ) 
___，....一楼板与 迎水面

侧墙交接处 一
侧墙防水层

保护层

迎水面一-

说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附
21J951-1 I 录
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说
明

室外地面标高
室外地面标高

说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水

工
程

有
水
房
间
水
池

① 
顶板与

侧墙交角

施工缝
防水加强层

f1 
防水加强层
涂料防水层

边坐}ií ~ 
素土回填
分层务实

角

)
与
交

「1
J
板
墙

f
t
\

顶
侧

施工缝 ~ 
防水加强层( 2 ) 

侧墙

素土回填到
分层务实 ^ I
确革h 十一刷 刷/

隔离层选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水

工
程
工
程

!;) 300 f 50ti 

①侧墙与底板交角

瓦
屋
面
防
水

工
程

: 飞 ⑤
侧墙与底板
交角

防水加强层

保护层

防水加强层
临时保护墙

砖胎模

才|迎水面一-

保护层
防水加强层
50厚细石混
凝土保护层
临时保护砌体

砖胎模

附

录21J951-1 
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防水加强层
附

录



说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附

录

室外地面标高

外墙构造层、防水层
(见具体工程设计
地下工程防水层高度

距室外地坪;;> 300 
散水

(见具体工程设计)

处接

N
j

与
交

f
4
\板
墙

(
楼
侧

" ' 一 " 、.， ，' 飞 ， - ， 。 飞 。、 L" ， ' 、
飞.. r '" ,, ' '，'、，气" , '_ 1 

.... 、 . . 1. • • •• 
飞… ·γJ ‘ . . ..扩 .

, '" • 1'. . _ . . 
" ， 吨 " , … :.1 ,_. , 

、 .山 …l 二 h
. . ' . … 

、 ‘ · 飞 • 飞飞多 1, ,,', 
一… 一， , 

.~. ., '. . 白、 、 I . . , ,: • .- . :.: ' 。伞. .. ... 、专
.φ ， ' ι - 气、 "

.、 .' ， . ' ' . ~~' …， . I 雹
• " IIC. I 1 " 1 . , , , 

① 
顶板与

侧墙交角室外地面标高-- 3%- 5% 
马 τ ，‘ ， " 

施工缝
防水加强层

施工缝
防水加强层 f飞

( 2 ) 

侧墙
再再

迎水面一+

分层务实

① 
楼板与

侧墙交接处

临时保护墙

砖胎模

临时保护墙

砖胎模

① 
侧墙与底板
交角

飞底板: 卷材+
卷材

基坑边线 基坑边线

角
材
交
卷

板
比
V

哺
卷

墙
板
侧
底①

 

说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附
21J951- 1 I 录
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说
明

选
用
表

平
屋
面
防

水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有

水
房
间

工
程
工
程

水
池

附

录

迎水面

「
1

室外地面标高

施工缝
防水加强层

一 阳明/ ,/1 1 

①侧墙与顶板交角刷
室外地面标高 「丁石

叽飞;:- ，、~、" ι ..二，‘ιλ、 .. 川‘U川白儿" ' :.之 二，气:二' .二:
飞-、川?白.巾，.. .叮! :~ ': -:-. . '.、 λ.八:

一 二 .. 二

..… 气、 ….飞" …今· 飞. '、'.、'， ' ... 、 1:.. . . . .. ， 飞 .. .. ::μ 
丁，、·二 . .. .:.之. : . ..... ~.. . ':，.、儿."川.斗 . '., :" ~ ! . ., ~':飞.:"-:.川 . ':. f ,. , ...*川、'…、υ:1' . ，.... . :叫 . ....~... " 

‘. 、 白 '. .飞.. ' "., ; . 飞 .. 、" .!'咱.川 ‘ν. ‘ ι. 、飞、
冉"，.气、 .. 门.

吁守 '. " • 

u" , , r- I' " 

隔离层

侧墙防水层

;J. .·句飞丁勺'二，" :. ~. :',.: " 、 . ρ:'，' .、" ... .十 '.、.·· 丁J…­
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y 飞向'.…， .、. • ~ 1. 、 "、'_'.' .... ' .". ' ..1 '" 、... . .，... ..、­. . -'、 . 、、 . .. . 、.t l •• • 
~ '( . :"0怡 、. ~ .'飞飞'. 二 '.ρ ."γ 、 ~~ . " 十 ~、'"λ …

、，饨" . '，'、 . ， . 1蝇，户"

隔离层

侧墙防水层

迎水面

「
L 层强

缝
加

工
水

H
施
防

迎水面

「
止

①侧墙与顶板交角

施工缝
防水加强层

一-阴~~ ,/1 1 

( 3 )侧墙与顶板交角
室外地面标高一 1 \ 19 

迎水面

「
L 层强

缝
加

工
水

时
施
防

④侧墙与顶板交角

室外地面标高

侧墙防水层

迎水面

角交板与墙相
肌

iJ 
面室

耐根穿刺
聚乙烯丙
纶卷材复
合防水层

侧墙防水层
防水加强层

密封胶 -
密封 ① 

种植顶板
与侧墙交角

说
明

选
用
表

平
屋
面

防

水
一
瓦
屋
面

防

水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

顶板与侧墙转角处防水构造
附

21J951- 1 I 录
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说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附

录

临时保护层

侧墙施工缝标高
一τ::::s:z

临时保护墙 的
迎水面一+ :: 

砖胎模川

水泥砂浆找平层
卷材防水加强层

卷材复合防水层 x2
保护层

防水混凝土底板

防水混凝土底板
细石混凝土保护层
底板卷材复合防水层

混凝土垫层
地基土

临时保护墙

防水混凝土底板
细石混凝土保护层
底板卷材复合防水层

混凝土垫层
地基土

砖胎模
水泥砂浆找平层
卷材防水加强层

卷材复合防水层 x 3 
保护层

防水混凝土底板

~叭 ①甩搓
侧墙卷材复合防水层

保护层

迎水面一+

砖胎模

卷材防水加强层

防水加强层

④接搓

临时保护墙

砖胎模

说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附
录卷材转角甩接搓



说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水

工
程
工
程

有
水
房
间
水
池

防水混凝土
底板
细石混凝土
保护层
底板卷材复合
防水层
混凝土垫层
地基土

①甩搓

l
l
l
l

」
l
l
l

施工缝

|问临时保护墙 N
A 

砖胎模
水泥砂浆找平层

防水加强层
卷材复合防水层

保护层
防水混凝土底板

临时保护砌体
临时保护用

隔离层

迎水面一-

砖胎模
水泥砂浆找平层

防水加强层
卷材复合防水层

保护层
防水混凝土底板

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水

工
程
工
程

有
水
房
间
水
池

说
明

侧墙卷材复合防水层
保护层。

保护层
防水加强层
侧墙防水层

50厚细石混凝土保护层
临时保护砌体 迎水面一­

砖胎模

防水加强层

附

录21J951-1 
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卷材转角甩接搓②接搓
附

录



说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附

录

平

屋
工
面

程
防
水

瓦
屋

工
面

程
防
水

有

水水
池房

①接搓

临时保护用
隔离层

侧墙施工缝标高盯
一一τs2

临时保护墙
迎水面一-

砖胎模
水泥砂浆找平层
卷材防水加强层
卷材复合防水层

涂料防水层
保护层

防水混凝土底板

防水加强层

素土回填
分层务实

防水混凝土底板
细石混凝土保护层
底板涂料防水层
底板卷材复合 临时保护用
防水层 隔离层
混凝土垫层 侧墙施工缝标高51
地基土

迎水面一+

临时保护墙

lt一

防水混凝土底板
细石混凝土保护层
底板涂料防水层
底板卷材复合防水层
混凝土垫层
地基土

砖胎模

防水加强层

保护层

防水加强层 50抖

防水加强层
临时保护墙

砖胎模

迎水面一一

防水加强层
临时保护墙

侧墙防水层
保护层

迎水面一+。

砖胎模

防水加强层

②接搓

说
明

选
用
表

卷材+涂料转角甩接搓
郑肠|知晦|设洲黄野

附
21J951-1 I 录
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说
明

说
明

聚合物水泥蒙古结料
密封 选

用
表

聚乙烯丙纶卷材复合
防水层

涂料防水层

秸结层或保护层

饰面

(见具体工程设计)

八

聚乙烯丙纶卷材复合军
防水层 忐
涂料防水层 知!
秸结层或保护层 础

饰面

(见具体工程设计)

聚合物水泥蒙古结料

密封
八

聚乙烯丙纶卷材复合主
防水层 云
教结层或保护层 制

一 -饰面 再

:/ (见具体工程设计)

聚合物水泥蒙古结料

密封o
o
m
A啥
叫
有
东
制
蜡

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水

工
程
工
程

⑤ ① ①
 

聚合物水泥蒙古结料
密封

有
水
房
间
水
池

聚乙烯丙纶卷材复合

防水层

教结层或保护层

饰面

(见具体工程设计)

① 

A 

涂料防水层 生
聚乙烯丙纶卷材复合云
防水层 俐

， 蒙古结层或保护层 陆

饰面

(见具体工程设计)

聚合物水泥蒙古结料
密封

八

聚乙烯丙纶卷材复合主
防水层 荼
毒古结层或保护层 怕!
饰面 H 

(见具体工程设计)

聚合物水泥教结料

密封o
o
m
A咕
理
东
制
国

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水

工
程
工
程

有
水
房
间
水
池

① ② 
附

录21J951-1 
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层护保
有
水
房
间
水
池

说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水

工
程
工
程

←?防水混凝土底板

/可

①侧墙施工缝构造(五)
[腻子(缓胀)型遇水膨胀止水条
和预埋注浆管复合止水]

问凝土侧墙~旦

保护层 ~ ~l 保护层
( L 防水混凝土底板
( 1 )侧墙施工缝构造(一)

[中埋式钢板止水带和
腻子(缓胀)型遇水膨胀
止水条复合止水]

、 自 防水加强
? 一一+保护层

f飞 」防水混凝土底板

( 3 )侧墙施工缝构造(三)
[自粘丁基橡胶钢板止水和
腻子(缓胀)型遇水膨胀
止水条复合止水]

侧墙防水层N

迎水面一+

防水加强层。

自粘丁基橡胶钢板止水带
腻子(缓胀)型
遇水膨胀止水胶15 x 15 
>1. 0厚水泥基渗透结晶型
防水涂料( > 1. 5kg/m2

) 

防水混凝土底板
保护层

②侧墙施工缝构造口
[自粘丁基橡胶钢板止水带、腻子(缓胀)型遇水膨胀
止水条和水泥基渗透结晶型防水涂料复合止水]

:1.结构断面内止水材料应选用钢板止水带、自粘丁基橡胶钢板止水带或遇
水膨胀止水胶(条) 、 预埋注浆管，可选用水泥基渗透结晶型防水涂料。

2. 安装遇水膨胀止水条时，应膨胀面朝下，钢钉固定@ 800 - 10000 

钢边橡胶止水带
腻子(缓胀)型
遇水膨胀止水胶
混凝土界面剂

产气 / / t二防水混凝土底板
(4 )侧墙施工缝构造(四)

[钢边橡胶止水带和
腻子(缓胀)型遇水膨胀
止水条复合止水]

预埋注浆管，固定间距200 - 300 
腻子(缓胀)型遇水膨胀
止水胶15 x 15 
施工缝，混凝土界面处理剂

说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附
21J951-1 I 录
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施工缝防水构造



说
明

选
用
表

见具体垃设计
( 3 )顶板变形缝防水构造
'--" 密封胶密封

软质嵌缝板(上侧)
中埋式橡胶止水带
软质嵌缝板(下侧)
外贴式止水带
细石混凝土保护层

卷材防水加强层
底板防水层
混凝土垫层

迎水面 t +~~ 1000 t 
①底板变形缝防水构造(一)

覆土或西层(见工程设计)
C20细石混凝土保护层
(厚度及配筋见工程设计
隔离层

顶板防水层
1000宽卷材防水加强层

密封胶密封
软质嵌缝板(外侧)
中埋式橡胶止水带
软质嵌缝板(内侧)
密封胶密封

迎水面|密封胶密封
软质嵌缝板(上侧)
中埋式橡胶止水带
软质嵌缝板(下侧)
外贴式止水带
细石混凝土保护层
1000宽卷材
防水加强层

底板防水层
C20混凝土垫层

选
用
表

说
明

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水

工
程
工
程

有
水
房
间
水
池

附

录

保护层(见工程设计)
侧墙防水层
1000宽卷材防水加强层

外贴式止水带
软质嵌缝板(外侧)
中埋式橡胶止水带
软质嵌缝板(内侧)
密封胶密封

←牛
见具体工程设计

①侧墙变形缝防水构造

迎水面|

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水

工
程
工
程

有
水
房
间
水
池

附

录 21J951-1 j主:结构断面内中埋式止水带应选用橡胶止水带或钢边橡胶止水带。
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说
明

选
用
表

先浇防水
混凝土结构

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

细石混凝土保护层
顶板防水层

防水加强层
后浇带补偿收缩混凝土

预埋注浆管

钢板止水带

保护层
侧墙防水层
防水加强层
10厚钢板模板
(见具体工程设计)
后浇带补偿收缩混凝土

腻子(缓胀)型
遇水膨胀止水条20 x 30 

先浇防水混凝土结构

迎水面|

|①顶板后浇带防水构造
先浇防水混凝土结构
细石混凝土保护层

防水加强层
底板防水层

混凝土垫层

600-1000 

填充密封材料
后浇带补偿收缩混凝土
自粘丁基橡胶
钢板止水带

面水迎
41 

附

录

h
v
\
』一

计

|
|
+
设一程

一
工

|
|
卜
体

企
具
去
一
见

、
，
一

伽1000 ll >250 l 
见具体工程设计

①侧墙后浇带防水构造

j主:后浇带结构断面内止水材料应选用钢板止水带或
自粘丁基橡胶钢板止水带，可选用预埋注浆管或
遇水膨胀止水胶(条)。

说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

造构水防
一肠

伪
币←郑

次
机一

后
十

附
21J951-1 I 录
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说
明

遇水膨胀
止水条(胶)

选
用
表

L 

险
州

日
'
阅

A
H
V

埋
山

预
瓦

FEU-

底
情①

 
平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

遇水膨胀
止水条(胶)

「斗
」

性
州

回
宿
画"
n
υ

埋
仍

预
n
t

rmmv-

底
ω

①
 

即 l 注:1.遇水膨胀止水条(胶)应选用腻子(缓和型。
京 I 2. 预埋件应做防腐处理。

o
m
A
工

←
可
生

. 遇水膨胀
/ 止水条(胶)

锚筋

① 

卢斗

遇水膨胀止
水条(胶)

::=J 

遇水膨胀止
水条(胶)

定位钢板

管道文架
(见工程设计)

④墙体预埋螺栓 ①墙体预埋钢板

预埋件防水构造

说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附
21J951-1 I 录
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平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水

工
程
工
程

有
水
房
间
水
池

说
明

选
用
表

附

录21J951-1 

>6厚聚合物水泥防水砂浆
防水混凝土底板
50厚C20细石混凝土保护层

明沟算子(见具体工程设计)
>6厚聚合物水泥防水砂浆
现浇防水混凝土底板

51 

二-: ' 'j' " ' , ; , ， ~ ' ， : ' 

( 2 )坑槽(一)
飞-- (B-H>250时)

( 3 )坑槽〈二)
、_， (B-H<250时)

坑槽防水构造

面层及垫层
(见具体工程设计)

面层及垫层
(见具体工程设计)

底板防水层
100 -150厚

C20混凝土垫层

50厚C20细石混凝土保护层
底板防水层
防水加强层

100 - 150厚C20混凝土垫层

> 18厚防水砂浆(掺外加剂)
防水层(见具体工程设计)
防水混凝土坑槽侧墙
保护层
侧墙防水层(同底板防水层) --
20厚M15水泥砂浆找平层 | 
砖保护墙(砖胎模) 叫
素土务实 | 

问

面层及垫层
(见具体工程设计)
防水混凝土底板
50厚C20细石混凝土保护层
底板防水层
防水加强层
100-150厚C20混凝土垫层

> 18厚防水砂浆(掺外加剂)防水层
(见具体工程设计) ) 
最薄处20厚M15水泥砂浆找坡层
防水混凝土坑槽底板
50厚C20细石混凝土
底板防水层
100 -150厚C20混凝土垫层
地基土 /丁\( 1 )集水坑防水构造

宽度见具体工程

制W
H录
J叫
民
ω吼
叫
榕

说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水

工
程
工
程

有
水
房
间
水
池

附

录



说
明

选
用
表

模板

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

①
 

侧墙防水层

板模

环
)
钢
吃

水
d

止
径
形
内
方
(

气变

=丰

后
理

除
处
\
→
/

拆
水
7
7
J

栓
防
/
←
\

螺
的
见

密封胶密封
聚合物水泥
防水砂浆封堵

?主:穿墙螺栓处防水加强层可选用:
a. > 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.5) + 

附 I >1. 3厚聚合物水泥教结料;
录 I b. 注1. 5厚聚合物水泥防水涂料( II 型) ; 

C. > 6厚聚合物水泥防水砂浆。

| 问

② 

迎水面一干
侧墙防水层
防水加强层

方形止水钢环
(内径 d+2 ) 

坠
螺栓拆除后
的防水处理

见。

> 100宽>1. 3厚聚合物水泥教
结料或>1. 5厚非固化橡胶沥青
防水涂料覆盖
聚乙烯丙纶防水卷材+
>1. 3厚聚合物水泥悉结料
或>1. 5厚非固化橡胶沥青
防水涂料蒙古结层
聚乙烯丙纶防水卷材+
>1. 3厚聚合物水泥蒙古结料
或>1. 5厚非固化橡胶沥青
防水涂料蒙古结层
基层(或下侧防水层)

①糊糊防水构造

fL Af

①
 

侧墙防水层
防水加强层

迎水面

说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附
21J951-1 I 录
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穿墙螺栓、卷材搭接防水构造



平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水

工
程
工
程

有
水
房
间
水
池

说
明

选
用
表

附

录21J951-1 
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粤
东
除
怜
4
4，
制
睐
，
制
圳
现

ω陆
n
T
J
际
紫
阳v
节
和

创
创
制
圳
制

ω川w
m
-
h
v

驳

双头螺栓

翼盘
双头螺栓

螺母

①单管穿墙防水构造

侧墙保护层
侧墙防水层

卷材防水加强层
卷材防水加强层

管箍箍紧
和结料密封

侧墙保护层
侧墙防水层

卷材防水加强层

息
有
制
赞
比
叭

制
w
m
1鞍山W

说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水

工
程
工
程

有
水
房
间
水
池

附

录



说
明

侧墙防水层
涂料防水加强层

>1 选
用
表

IE 
金属箍箍紧
蒙古结料密封

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

密封胶密封
穿墙钢管

聚氨醋泡沫填缝剂
套管

迎水面

①带翼环套管穿墙管

侧墙防水层
涂料防水加强层

>1 

it 

附

录

密封胶

侧墙防水层

涂料防水加强层>1

:j[ 

①后开孔穿墙管

密封胶密封
穿墙钢管

聚氨醋泡沫填缝剂

聚氨酶泡沫填缝剂
丁基胶带 (20 x 2) 或
腻子(缓胀)型遇水
膨胀止水条 (15 x 8) 
套管

rf / A 

②止水胶条套管穿墙管 单管穿墙防水构造

说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附
21J951-1 I 录
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说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附

录

说

腻子(缓胀)型
' ‘E 、 , . …,. , .明

遇水膨胀止水条
无收缩自流平
水泥灌浆料

r/v咽:只|
选

o o 
用、n u、

11 
r、a r、4

A A 表

涂料防水加强层←|

庄牛二 1卫| LJ;J川川dο;二二;1;:.::i:::
迎水面入「涂料防水加强层 川 穿墙管道迎水面

」

涂料防水加强层
侧墙防水层

涂料防水加强层
侧墙防水层

腻子(缓胀)型
遇水膨胀止水条

B 

①穿墙套管群盒
j主:穿墙套管群盒见具体工程设计。

B 

钢板止水穿墙套管群盒

群管穿墙防水构造
郑肠|知悔|设计|黄野

王

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附
21J951- 1 I 录
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说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附

录

面层(见具体工程设计)

防水混凝土底板及承台
50厚 >C20细石混凝土保护层

涂料防水加强层
(如用密封胶密封处理
则无防水涂料加强层)

聚乙烯丙纶卷材复合防水层
水泥基渗透结晶型
防水涂料防水层

100 -150厚C20混凝土垫层
地基土

面层(见具体工程设计)
防水混凝土
底板及承台
水泥基渗透结晶型
防水涂料防水层
钢筋混凝土桩头
(清理干净)

>10x20腻子(缓胀)型
遇水膨胀止水胶

涂料防水加强层
底板聚乙烯丙纶
卷材复合防水层

水泥基渗透结晶型
防水涂料防水层

封
纶
层
型
层

密
丙
水
晶
水

胶
烯
防
结
防

封
乙
合
透
料

密
聚
复
渗
涂

板
材
基
水

底
卷
泥
防
理
水
处
料
封
涂
密
水
胶

-
防
封

一
部
密

一
根
或

-o 
ι
人
/

迎水面|

( 1 )桩头防水构造
(底板采用防水卷材防水层)

① 
(采用涂料防水加强层)

/ 

;> 10 x 20 
腻子(缓

胀)型遇
水膨胀
止水胶

桩内主筋
←一桩头

;> 10 x 20 
腻子(缓

胀)型遇
水膨胀
止水胶

桩内主筋
才| ←手一桩头... 

i> 150 ~ 

① 

说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附
21J951-1 I 录
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桩头防水构造



;| J J J 外墙防水层见具体工程设计 AJ芦俨俨斗咀 > 30厚细石耐根穿刺聚乙烯丙纶卷材复合 地脚螺栓 混凝土保护层 l 说防水层(两道) ，教结料密封 密封胶密封 缓冲带 l 明
7 气男哥姐 成品金属泛水板，膨胀螺栓固定 500 

表用 ' "AE卢 ~gI1]1! 500 缓冲带或散水 挡土构件的 41 吧~ 混凝土预制 选「一挡土构件 用表

耐根穿刺聚乙烯丙纶
卷材复合防水层(两道)

普通防水层一J /:'\. 

(4) 设备基础〈二)

②渗水管排水 L25225语言道) 种植顶嚼着弘雄排水、
郑肠

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

层强加

k

咏

b

R
U

墙守
一①

 植被层
种植土

100厚洁净细砂

200g/m2 无纺布过滤层
网状交织排水板
级配碎石或卵石或陶粒排水层

附

录

滤水管

防水加强层

普通防水层
防水加强层

耐根穿刺聚乙烯丙纶
/飞 卷材复合防水层(两道)
( 3 )设备基础〈一〉

自见具体工程 I r:> 30厚细石
n 混时γ时I L 500 川混凝土预

l 挡土构件

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附
录

川」
幻



说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附

录

外墙防水层见具体工程设计

耐根穿刺聚乙烯丙纶
卷材复合防水层(两道)
不燃保温材料填充
20厚M20水泥砂浆保护层

500 1/一缓冲带
r/ 混凝土预制

挡土构件

( 1 )顶板变形缝(-)
) 缓冲带

70厚C20细石混凝土保护层
隔离层(见具体工程设计)

耐根穿刺卷材防水层(两道)
顶板普通防水层
1000宽卷材防水加强层
找平层、找坡层
保温层
密封胶密封
软质嵌缝板(外侧)
中埋式止水带
软质嵌缝板(内侧)
密封胶密封 注:变形缝结构断面内防水措施的选用见具体工程设计。

种植顶板变形缝防水构造 |图集号 | 川14ig

卷材封盖
聚乙烯泡沫塑料棒

防水加强层

普通防水层

混凝土预制
挡土构件

见具体i工程设计 」防水加强层

②撮变形缝∞

φ6塑料膨胀螺栓@600，镀辞垫片

20 x 20 x O.7，密封胶密封
成品金属盖板
水泥钉金属，压条固定，秸结料密封

聚乙烯泡沫塑料棒

500 1/一缓冲带
v 混凝土预制

挡土构件
不燃保温
材料填充

防水加强层

耐根穿刺聚乙烯丙纶
卷材复合防水层(两道)

普通防水层

①高低跨变形缝

58 

说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水

工
程

瓦
屋
面
防
水

工
程

有
水
房
间
水
池



说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附

录

采光顶见具体工程设计

水泥钉@250 ， 50宽金属
压条固定，密封胶密封
耐根穿刺聚乙烯丙纶
卷材复合防水层(两道)

500 ~ /一缓冲带
混凝土预制
挡土构件

4 

防水加强层 L普通防水层

①地下侧墙上采光顶

先浇防水混凝土结构
后浇补偿收缩混凝土

成品雨水观察井

纶
扫
层

丙
如
水

烯
厅
防
民

乙
二
通

N
M

聚
Z

普
扫

刺
怵
内

即
①

卷

耐根穿刺聚乙烯丙纶
卷材复合防水层(两道)
普通防水层

①顶板后浇带
中埋式钢板止水带
预埋注浆管

说
明

选
用
表

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
水
池

附
21J951-1 I 录
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说
明

选
用
表

水落口檐沟

。

直式水落口

。

说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

有
水
房
间
水
池

」ι

兰w二至-

高低跨变形缝

._/ 

横式水落口

(平屋面)

瓦
屋
面
防
水

工
程

(瓦屋面)

_j_IL 

(种植屋面)

①屋面工程防水构造索引示意图

二公wι--------------------
甲- - ---- --

. . 

横式水落口

(蓄水屋面)

地
下
防
水
工
程

有
水
房
间
水
池

瓦
屋
面
防
水

工
程

附

录21J951-1 
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屋面工程防水构造索引示意图
黄野 -

附

录



混凝土女儿墙
保温层

20厚M15水泥

砂浆找平层
防水附加层

聚乙烯丙纶卷材
复合防水层

20厚M15水泥

| 砂浆保护层」①平屋面女儿墙〈正置式)
录 l 注:上人屋面安全护栏见具体工程设计。

说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水

工
程

有
水
房
间
水
池

成品金属盖板，
40 x 2钢固定

支架， @600 

外墙做法
混凝土女儿墙

保温层
20厚M15水泥砂浆

找平层
防水附加层

聚乙烯丙纶卷材
复合防水层

20厚M15水泥砂浆
保护层

成品金属盖板，
40 x 2钢固定

支架， @600 

L 见具体工程 L
1 气%- 1 

塑料胀管螺栓
φ6@600 

膨胀螺栓φ6@500，镀铸
垫片20 x 20 x O. 7 教结料密
成品金属泛水板

混凝土女儿

外墙做法
(材料、厚度见
具体工程设计)

①平屋面女儿墙〈正置式〉
见具体工程

①平屋面女儿墙(倒置式)
见具体工程

成品金属盖板，
40 x 2钢固定

支架， @600 

安全护栏见具体
工程设计
塑料胀管螺栓
φ6@600 

安全护栏见具体
工程设计
塑料胀管螺栓
φ6@600 

层加附水防

l」
阳

E

墙
/
趴面

即
可
由

」

{
4
)

墙
层
材
层
层
泥
层

/
l
\

儿
加
卷
水
温
水
护

女
附
纶
防
保
臼
保

土
水
丙
合
翔
浆

凝
防
烯
复
时
砂

混
乙

2

聚

防水附加层

平屋面女儿墙泛水

说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

附

录



说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

混凝土女儿墙

聚乙烯丙纶卷材
复合防水层

保温层
20厚M15水泥砂浆

保护层

外墙做法
(材料、厚度见
具体工程设计)

见具体工程

1 1 

膨胀螺栓φ6@500，镀绊垫片 混凝土女儿墙
20x20xO.7，成品金属泛水板聚乙烯丙纶卷材
20厚M15水泥砂浆保护层 复合防水层

涂料防水层
保温层

20厚M15水泥砂浆
保护层
外墙做法

(材料、厚度见
具体工程设计)防水附加层

""KV / 1I 

①平屋面立墙(正置式)
具体工程

说
明

水泥钉@250 ， 50宽

金属压条固定
(见具体工程设计)
膨胀螺栓φ6@500，镀钟

垫片 20 x 20 x O. 7, I 咀
成品金属泛水板 1; 
20厚M15水泥砂浆保护层 l 举

防水附加层
卡叮 叮/ 1I 

①平屋面立墙〈正置式〉
保护层

屋面防水层
防水附加层

找平层、找坡层

保温层
挑檐

膨胀螺栓φ6@500，镀绊垫片

成品金属泛水板
教结料密封

，
响U川

附水防/
盹屋

Jh) 

墙
层
材
层
层
浆
层
法
见
忖
(

儿
加
卷
水
温
砂
护
做
度

U
O

女
附
纶
防
保
泥
保
墙
厚

M
U

土
水
丙
合
水
外
呻

凝
防
烯
复
刊
料

U

S
A心
'
」

M
M

斗
4
唱
儿
切1

3

和
厚
叫
具

附

录 E 注:上人屋面安全护栏见具体工程设计。

水泥钉@250 ，

50宽金属压条固定，
密封胶密封

外墙保温材料

①平屋面檐沟(正置式)

平屋面立墙、檐沟防水构造

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

附
录



说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

附

录

防水附加层

20厚M15水泥
砂浆保护层
防水附加层

屋面板标高
〉ζ

(正置式)

不锈钢(铝合金)盖板
φ16 x 60塑料膨胀螺栓
@300 
铝合金基座
蒙古结料密封
防水附加层

〉尹j/(倒置式)

不燃保温材料填充

①屋面变形时71<.构造做法〈一)

不锈钢(铝合金)盖板
φ16 x 60塑料膨胀螺栓

@300，交错布置

铝合金基座
水泥钉@250 ， 50宽金属

压条固定，密封胶密封
20厚M15水泥砂浆保护层

防水附加层

屋面板拄毫 (正置式)

( 4 )屋面变形缝防水
)构造做法〈三〉

密封胶密封
φ6塑料膨胀
螺栓@300
防水附加层

温
充
保
填
燃
料
不
材

AU 

②高低跨屋面变形缝防水构造

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

高
一
)

标
一
式

板
一
置

面
?
倒

屋
「
(

卷材封
聚乙烯泡沫塑料

卷材封

水泥砂浆饰面找坡
预制钢筋混凝土盖板
水泥砂浆座浆

20厚M15水泥

砂浆保护层
防水附加层

屋面板标高
〉ζ

(倒置式)

/飞 「一 不燃保温
( 3 )屋面变形缝防水构造做法〈二) 材料填充

卷材封吁
成品金属盖板

φ6膨胀螺栓@500

密封胶密封
20厚M15水泥

砂浆保护层
防水附加层

说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

附
21J951-1 I 录

63 



地
下
防
水
工
程

有
水
房
间
水
池

瓦
屋
面
防
水

工
程

说
明

选
用
表

附

录21J951-1 

屋面板标高
~ 

64 

成品金属盖板
成品金属基座

室外

面材料及找坡
(见具体工程设计)
挑板
(见具体工程设计)

①水平出入口口

j主: 室内外踏步做法见具体工程设计。

不燃保温材料填充

室内

防水附加层

屋面板标高
〉乙

20厚M15水泥

砂浆保护层
防水附加层

②垂直出入口防水构造

， ~' . \:f : 二专士屋面板标高
:8888888888888 ~ζ 

(倒置式)

防水附加层

①水平出入口(一)

哩H时， 教结料密封

~才| 室外

①垂直出入口防水构造

(正置式)

室内

防水附加

地
下
防
水
工
程

说
明

选
用
表

瓦
屋
面
防
水

工
程

有
水
房
间
水
池

附

录



说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

附

录

C20细石混凝土

2 

钢制出水

f1 防水附加层
20厚M15水泥砂浆保护层

omN 

屋面板标高
〉ζomN 

防水层
防水附加层

密封胶密封

成品直式水落口

(正置式)
;> 250 !(倒置式)

口落
-WKV 

子
式
呼
横雨

①
20厚M15水泥砂浆保护层

C20细石混凝土
防水附加层

屋面板标高
~ 

C20细石混凝土

20厚M15水泥砂浆保护层

屋面板标高
~ 

4
咽
·
·

-4·E 

叫
(正置式)

叫
[

(倒置式)
2-2 

平屋面水落口防水构造

说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

附
21J951-1 I 录

65 



说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

附

录

ommA 

叫
[
囱

十锦①
 密封胶密封

钢板烟囱

管道
密封胶密封
烟囱用岩棉板
成品金属套管
成品金属泛水板
20厚M15水泥砂浆保护层

屋面板标高
〉三

管道
成品金属泛水板

预埋螺栓
隔热材料
烟囱用岩棉板
20厚M15水泥砂浆保护层
防水附加层

屋面板标高
〉ζ

l ;> 250 l 

②金属烟囱

(正置式) 201IBI DZS。 IBllf置式)

(3 )出屋面管道防水构造做法

密封胶密封
蒙古结料密封

20厚M15水泥
砂浆保护层
防水附加层

+T
牛
十

. 

一30 x 3扁钢箍，
密封胶密封
成品金属泛水板
钢管套管
20厚M15水泥

砂浆保护层
防水附加层

，(06(06 屋面板标高
~乙

J
刊
叫
斗

20厚M15水泥
砂浆保护层
防水附加层

屋面板标高
〉ζ

(倒置式)(正置式)

(4) tt屋面皆道防泳
\斗/构造做法

平屋面出屋面管道防水构造

l;> 250 l 

说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

附
21J951-1 I 录

66 



说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水

工
程

地脚螺栓
密封胶密封

号?号霄;1J _4~.1 ι - 黯撞撞撞垦屋面板标高
~记"公挝议泪? -) . iUJ兰 ;三hJLLA;:让47飞立Z

秸结料密封 (正置式) ;.f 刀d f; 之 / ;~ (倒置式)
水泥钉@5忧 50宽金属 l> 250~ L这全基础|> 250 f 
压条固定(见具体工程设计) (立\ 一'í三\( 2 )屋面设备基础 ( 3 )屋面设备基础聚乙烯丙纶卷材复合防水层 \三J I .:E. a..c.. tx. tt:t "'!e lllJ~ \兰/

温层
20厚M15水泥砂浆保护层

最薄处35厚
细石混凝土面层

防水附加层

帽
计
风
设
面
程

=
屋
工

斗
寸
|
出
倒
道
具
气
见
排
(

20厚M15水泥砂浆抹面
设备基础
防水附加层

地脚螺栓
密封胶密封

屋面板标高
〉ζ

20厚M15水泥
砂浆保护层

防水层
20厚M15水泥

砂浆找平层
保温层

制
叫
教
略
时

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水

工
程

说
明

有
水
房
间
水
池

-ddLJ""二 电

言::-:.":.气JZ7屋面板标高
投级娘娘安交织娘娘娘级娘娘娘会级以放安级饭~~ζ二

A1 /々 ~ / . / /: 

l > 250 l l > 250 l 

①屋面轻型设备基础

L 
①排气道

有
水
房
间
水
池

附

录21J951-1 

67 

平屋面排气道、设备基础
防水构造
郑肠

附

录



说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

附

录

20厚M15水泥砂浆保护层

预留钢管内径.， 75 

密封胶密封
管箍

排汽道纵横交叉处
密封胶密

成品排汽管
圆锥形空腔
圆锥形管壁
防水附加层
20厚M15水泥砂浆保护层

成品金属盖板
蒙古结料密封

防水附加层

屋面板标高
￥ζ 

屋面板标高
〉ζ

(正置式)

④砌体烟囱

20厚M15水泥砂浆保护层

(正置式)

防水附加层

①屋面反梁

屋面板标高
〉ζ

(倒置式)

防水附加层

①屋面反梁

l 见具体工程设计 l 
①排汽管

聚乙烯丙纶卷材 1100100 r防水附加层
复合防水层 1 阳汀/

岳年军事苔运主三屋面板标高
· 丁~!~ζ

叫 / →/ / 

②构造层内排汽道咀式〉
聚乙烯丙纶卷材

复合防水层
防水附加层

说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

平屋面排汽管、砌体烟囱、
屋面反梁防水构造

郑肠

附
21J951-1 I 录

68 

屋面板标高
γ: .·士才f节 ， ':，，:，r 川r';>玄之 ~~~ζ

扩/. / ,' ./ 

①构造层内排汽道(倒置式)



说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

附

录

钢化夹层中空玻璃
拱形工字钢
矩形钢管次梁

密封胶密封
发泡聚乙烯棒
成品金属盖板

螺钉固定

20厚M15水泥
砂浆保护层
防水附加层

基层钢板
防水附加层

聚乙烯丙纶卷材复合防水层
20厚M15水泥砂浆保护层

钢化夹层中空玻璃
街架上弦主钢管梁

钢管下弦杆

钢
成品镀辞钢板包框
蒙古结料密封

教结料密封

屋面板标高
〉ζ工字钢

连接耳板
销
连接钢板

①拱形隐框采光顶
②平面衍架点支式采光顶

平屋面采光顶防水构造

说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

附
21J951- 1 I 录

69 



说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

附

录

混凝土女儿墙
聚乙烯丙纶卷材

复合防水层
保温层

20厚M15水泥砂浆
保护层

外墙做法
(材料、厚度见
具体工程设计)

混凝土女儿墙
聚乙烯丙纶卷材

复合防水层
保温层

20厚M15水泥砂浆
保护层

外墙饰面
30厚聚苯乙烯
泡沫塑料板

见具体工程

蒙古结料密封
膨胀螺栓φ6@500，镀绊垫片
20 x 20 x O. 7 
成品金属泛水板

车屋面混凝土面层<J 

'4 

防水附加层

①小型车停车屋面
见具体工程

1 1 教结料密封
膨胀螺栓φ6@500 ， 50宽金属

压条固定

成品金属盖板
20厚M20水泥砂浆保护层

粘贴保温层
找平层

防水附加层
防水层

30厚聚苯乙烯
泡沫塑料板

池壁

>6厚聚合物水泥防水砂浆
全防护设施见具体

工程设计

鹰嘴
滴水槽

。
可
判
且
同

外墙保温材料

①蓄水屋面!二)400

防水附加层
D40塑料排水管
口部装阀门

D40塑料排水管
口部装阀门

> 18厚防水砂浆
(掺外加剂 )0

二ffTZ

密封胶密封

防水附加层

②蓄水屋面〈一) ①蓄水屋面穿女儿墙水落口

小型车停车、蓄水屋面防水构造

说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

附
21J951-1 I 录

70 注:上人屋面安全护栏见具体工程设计。



说
明

蒙古结料密封

选
用
表

女儿墙
保温层
找平层
防水层
保护层

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

女儿墙
保温层
找平层
防水层
保护层

膨胀螺栓φ6@500，镀绊垫片
20 x 20 x O. 7 ，成品金属泛水板
缓冲带
挡土板
种植土

防水附加层

①立墙泛水〈一〉
蒙古结料密封
膨胀螺栓φ6@500，镀绊垫片
20 x 20 x O. 7 ，成品金属泛水板

架空走道板 卢 C15混凝土挡墙
挡土板
种植土

防水附加层

①立墙泛水 ω
附

录 l 注:防水附加层，卷上高度;;> 250，且高出缓冲带;;> 100. 

管道
秸结料密封

缓冲带
种植土

一30 x 3扁钢箍，
密封胶密封
成品金属泛水板
C20细石混凝土
护壁最薄处30

耐根穿刺聚乙烯丙纶
卷材复合防水层(两道)
普通防水层

耐根穿刺聚乙烯丙纶
卷材复合防水层(两道)

普通防水层 ①出屋EF道(管径运300)
一30 x 3扁钢箍，
密封胶密封
成品金属泛水板
C20细石混凝土

〉去?;最薄处30

层
)
k

道

如
纶
两

l
I
J
E

、
、

/
E
飞

如
捕
以
叫

聚
防

再
一刺
合

E
穿
复

』
一根
材

E
耐
卷

管道

缓冲带l~
种植土

④出屋面管道(管径30川00)
种植屋面立墙泛水、
出屋面管道防水构造
ι1. .. . 1 郑肠咀

说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

附
录11 



说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

附

录

安全防护设
施见具体工

程设计
C20细石
混凝土

水泥钉@500 ， 50宽金属
压条固定，密封胶密封
铁算子 /一 C15混凝土挡墙
架空走道板//一挡土板

种植土 雨水观察井盖
雨水观察井

土工布端部粘牢

层
堵
加
封州

撇
配

防
密
水
式横刷

①

耐根穿刺聚乙烯丙纶
卷材复合防水层(两道)
普通防水层

防水附加层

密封胶封堵
耐根穿刺聚乙烯
丙纶卷材复合
防水层(两道)
普通防水层

①直式水落口口

膨胀螺栓φ6 @ 500，镀§辛垫片 20 x 20 x O. 7, 
成品金属泛水板/ 雨水观察井盖

雨水观察井
缓冲层
挡土板
种植土

耐根穿刺聚乙烯丙纶
卷材复合防水层(两道)
普通防水层

缓冲带
挡土板
种植土

注:上人屋面安全护栏见具体工程设计。

密封胶密封

①献精口(一〉

说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

附

川51-1 I 录



说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

附

录

φ6膨胀螺栓@500
密封胶密封

缓冲带
挡土板
种植土

燃保温材料填充
成品金属盖板 广-15 - 20厚M20

水泥砂浆保护层

架空走道板一C15混凝土挡墙
500 I ~12~/ /挡土板 r- C20混凝土

种植土工畏

防水附加层，卷上高度;;> 250 , 
且高出缓冲带;;> 100 _jγ士\

( 3 )变形缝〈二)

耐根穿刺聚乙烯丙纶
卷材复合防水层(两道)

LI ' I : I 
水附加层| 防水附加层
通防水层 I ~ 

=i= (1 )变形缝(一〉

成品金属盖板及基座
水泥钉@500 ， 50宽金属压条固定

密封胶密封 /一 C15混凝土挡墙
500 L12Ût/广挡土板

种植土 缓冲带
挡土板

140 x 80排水孔
@500 

I 
不燃保温材料填充」防水附加层

②变形缝、出入口

o 
、r飞

巴
直

①预制钢筋混凝土盖板

卷材封盖
聚乙烯泡沫塑料棒

卷材封盖

不燃保温材料填充
水泥砂浆饰面找坡
预制混凝土盖板
水泥砂浆座浆

耐根穿刺聚乙烯丙纶
卷材复合防水层(两道)

架3222 |种植屋面变形缝、出入口防水构造

说
明

选
用
表

地
下
防
水

地
萃
'
盔
程

瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
水
池

附
21J951-1 I 录

73 



说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程( 3 )平瓦屋面檐沟

<1 . /1卜_./(正置式〉

水泥钉固定
金属压条
密封胶密封

酬W
H教
咪
民

平
屋
面
防
水

工
程

( 1 )平瓦屋面挑檐
--(正置式)

外墙做法
(材料、厚度见
具体工程设计)

5伫斗。

说
明

地
下
防
水

工
程

表

选
用

平
屋
面
防
水

工
程

有
水
房
间
水
池( 4 )平瓦屋面檐沟

---(倒置式〉

成品檐口
通风挡算

金属滴水板

制
叫
4
4咔
时

;> 500 

有
水
房
间

水
池

附

录21J951-1 檐沟防水构造
I ，"川|黄野 l 宝

见具体工程

( 2 )平瓦屋面挑檐
--(倒置式〉

;;> 500 
附

录

74 

、



说
明

>2俨具体工程设弘 20

选
用
表

地
下
防
水
一
平
屋
面
防
水

工
程
工
程

①平瓦屋脊的
屋面板内预埋 φ10锚筋，
锚筋与持钉层内钢筋网绑
扎，伸出混凝土屋脊200

有
水
房
间
水
池

附

录
②平瓦屋脊 ω

说
明

选
用
表

层
脊
层
阳
程

协
川
川
军

5
5

沥①
 

地
下
防
水
一
平
屋
面
防
水

工
程
工
程

破口处用密封胶

密封

成品脊瓦

专用混凝土
结构钉

有
水
房
间
水
池

筋
内
扎
脊

钢
层
绑
屋

ω
土
网
瓦

φ

凝
筋
膨
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钢
庇

预
石
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斜天沟瓦用卧瓦砂浆卧牢，嵌紧于木条间
细石混凝土持钉层
防水附加层

防水层

钢丝网水泥砂浆
沿沟边坐浆

按沟瓦定

①平瓦屋面斜天沟

> 1000 

防水附加层

防水ZZZ」 \VX 7φ 
②沥青瓦屋面斜夫沟

附
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成品阴角瓦
沥青波形瓦

防水层
防水附加层

①沥青波形瓦屋面斜天沟

瓦屋面天沟防水构造

说
明

选
用
表

地
下
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水
一
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水

工
程
工
程
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说
明

说
明

专用钉@500
密封胶密封

平瓦

M15水泥砂浆卧瓦
平瓦250 

成品封檐板
选
用
表

选
用
表

omN 

ω
封
阿
密
G

胶
钉
封
用

1市
面

专

叫今

①ZZF泛水防水构造

地
下
防
水
一
平
屋
面
防
水

工
程
工
程

地
下
防
水
一
平
屋
面
防
水

工
程
工
程

300 
成品金属封檐板 L50x5@1000 

通长木方
30 x 60 

圆钉1=40
檐口封边瓦

外墙饰面

「
斗」

圆钉1=40

水泥钉 有
水
房
间
水
池

有
水
房
间
水
池

1怔二古?:
专用钉@SOO

密封胶密封 ① / 

( 2 )平瓦屋面泛水防水构造
-(倒置式〉

附

录

附
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瓦屋面平瓦泛水防水构造
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表

地
下
防
水
一
平
屋
面
防
水

工
程
工
程

有
水
房
间
水
池

成品金属盖板，
40 x 2钢固定

支架， @600 

外墙做法
(材料、厚度见
具体工程设计)

成品金属盖板，
40 x 2钢固定

支架， @600 

外墙做法
(材料、厚度见
具体工程设计)

l 见具体工程 l

1 5% 1 成品金属泛水板或
自粘防水卷材泛水

可

( 1 )平瓦屋面山墙封檐防水构造
---(正置式)

l 见具体工程

成品金属泛水板或
自粘防水卷材泛水

用l屋 2 乞|

V ~I 

ζA 
llW 

防水附加层

附 l ②平瓦屋面山墙封檐防水构造(倒置式)
录 l 注: 节点①、①中自粘防水卷材泛水可选用可外露型卷材，如

选用非外露型则应设置20厚M15水泥砂浆保护层。

水泥钉@250

端头沥青瓦满粘
成品金属滴水板

f/ 
水

说
明

选
用
表

地
下
防
水
工
程

(3) 沥青瓦屋面泛水防水构造 l 平
--(正置式) I 屋

正亏、 l 工， 、 l 面

问柑板气I什iiEI| ⑦ |可
「
斗
」 / 

/ 
( 4 )沥青波形瓦屋面泛水防水构造
--(正置式)

有
水
房
间
水
池

瓦屋面封檐、泛水防水构造
附
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. 注可11上Irt2 250~. 一一一
:1注:自粘防水卷材泛水宜选用可外露型卷札如选用飞/营运高ZL| 瓦屋面出屋面管道防水构造

非外露型则应设置20厚M15水泥砂浆保护层。

说
明

一30 x 3扁钢箍，
密封胶密封

成品金属泛水板
季古结料密封

自粘防水卷材泛水
1份人

密封胶密封S~
选
用
表

地
下
防
水
一
平
屋
面
防
水

工
程
工
程

一30 x 3扁钢箍，
密封胶密封

成品金属泛水板
季古结料密封

自粘防水卷材泛水
密封胶密封

有
水
房
间
水
池 (正置式) (倒置式)

一30 x 3扁钢箍，
密封胶密封

成品金属泛水板
和结料密封

自粘防水卷材泛水
密封胶密封

沥青瓦

说
明

选
用
表

地
下
防
水
一
平
屋
面
防
水

工
程
工
程〉苍秘鲁飞

① dE出屋面管道防水构造(正置式)

(正置式)

一30 x 3扁钢箍，
密封胶密封

成品金属泛水板
蒙古结料密封

自粘防水卷材泛水
密封胶密封

(倒置式) |有

①沥青波形瓦
水水
池房

出屋面管道 间

防水构造
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成品金属盖板
膨胀螺栓固定
水泥钉@500 ， 50宽

属压条固定，密封
胶密封(见具体工程设计)

密封胶密封
不锈钢(铝合金)盖板

平瓦 φ16 x 60塑料膨胀螺栓
@300，交错布置

铝合金基座
水泥钉@500 ，

50宽金属压条固定，
密封胶密封

;;;. 250 口 I ". 

水泥钉@500 ， 50宽
金属压条固定，密封

胶密封

自粘防水卷材泛水
密封胶密封

(正置式) 丰 (倒置式)

①平瓦屋面变形缝防水构造
卷材封盖

聚乙烯泡沫塑料棒
卷材封盖

成品金属盖板
密封胶密封

沥青瓦

自粘防水
卷材泛水

(倒置式)
不燃保温材料填充

②沥青拮由变形缝防水构造

φ6 x 60塑料
膨胀螺栓
@300 
防水附加层

。I- Ø6膨胀螺栓@500
~I 密封胶密封

防水附加层

①沥青波形瓦屋面变形缝防水构造

j主:节点①、①中自粘防水卷材泛水宜选用可外露型卷材，如
选用非外露型则应设置20厚M15水泥砂浆保护层。
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程

有
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防水层上墙高度
见具体工程设计

标高

涂料防水附加层

①下沉式有水房间墙地面

防水层上墙高度
见具体工程设计

标高

涂料防水附加层

②有水房间墙地面

管道
套管
密封胶密封

注音

密封材料_/ n U L翼环 密封胶密封
l;;> 250~þ D ~þ> 250l 

①管道穿楼板

④有水房间门口

成品地漏
四周密封胶密封

细石混凝土

填实

成品排水沟盖板
预制排水沟

卢斗
渠妻室
τ牛气-:;I;
二. ~O.' 

ι句到

①排水沟
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程
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下
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水
工
程

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水

工
程
工
程

多通道地漏密封胶密封

排水立管
密封胶密封
水平文管
防水层

防水附加层

A/ / 

防水套管

管壁问填充材料填实

酬W
H卷
J叫
时

②下沉式有水房间地漏①下沉式有水房间立管

地
下
防
水
工
程

平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水

工
程
工
程
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密封胶密封

溢水沟成品算子
组合式塑料格栅板
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表

ω地
擅
雯'
v节
叫
树

地
下
防
水
一
平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水

工
程
工
程
工
程 排水管山|

防水混凝土泳池池壁

涂料防水加强层

水泥基渗透结晶型
防水涂料

防水混凝土泳池底板

附

录

说
明

饰面(见具体工程设计)
2. 0厚聚合物水泥防水涂料防水层
盖板(见具体工程设计) I 选

用

表
百
刘
」

(- \To 

室外地面标高

涂料防水加强层

水泥基渗透结晶型
防水涂料防水层
密封胶密封

教结料密封

地
工下

.程防

坐产 |水

水池 ~~ 1_: 
4面

程
防
水

瓦
屋

工
面

程
防
水

(- IT4 

①游泳池防水构造
(卷材+水泥基渗透结晶型防水涂料)

①地下水池防水构造 107 -⑨ 

游泳池、水池防水构造
黄野

附
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附录 防水工程所用材料主要性能

1 聚乙烯丙纶防水卷材及蒙古结料
1. 1 聚乙烯丙纶防水卷材主要性能应符合附表1. 1的规定。

附表1 . 1 聚乙烯丙纶防水卷材主要性能指标

项目 性能要求

拉仲强度( N / cm ) (23 "C) > 50 

拉断伸长率(%) (23 "C) > 300 
低温弯折性( -20"C ) 无裂纹

不透水性 ( O. 3MPa , 120min) 无渗漏

撕裂强度 (N) > 50 

加热伸缩量 延伸 < 2.0 

(mm ) 收缩 ‘二 4.0

热空气老化 拉伸强度保持率(%) > 80 
( 80 "C x 168h) 拉断伸长率保持率(% ) > 70 

耐碱性 [饱合 拉伸强度保持率(%) > 80 
Ca (OH) 2溶液
23 "C x 168h] 拉断伸长率保持率(% ) > 80 

主层与芯层复合强度 (MPa) >1. 2 

i主: 1.本表摘自现行国家标准《高分子防水材料第1部分 : 片材》
GB/T 18173. 1-2012中FS2型的指标。

2. 拉断伸长率(纵/横)指标常温 (23'C)指标、不透水性(当用

于地下防水工程时)指标及表层与芯层复合强度指标摘自现行国

家标准《地下工程防水技术规范>> GB 50108-2008. 

1. 2 聚乙烯丙纶卷材的环保性能应符合附表1. 2的规定。

附表1.2 聚乙烯丙纶卷材的环保性能指标 (mg/kg)

项目 限值

可溶性铅 ‘二 10

可溶性铺 < 10 

可溶性锋 < 10 

可溶性求 < 10 

1. 3 耐根穿刺聚乙烯丙纶防水卷材主要性能应符合附表1. 3的
规定。

附表1.3 耐根穿刺聚乙烯丙纶防水卷材主要性能指标

耐根穿刺
断裂拉伸 拉断 低温 加热

项目 强度 伸长率 弯折性 伸缩量
性能试验 (N/ cm) ( %) ( "c ) (mm ) 

性能要求 通过 > 60 > 400 -20 +2 ， 一4

j主 : 1.本表摘自现行行业标准《种植屋面工程技术规程)) JGJ 155-2013 • 
2. 耐根穿刺聚乙烯丙纶防水卷材应用性能应符合现行国家标准
《种植屋面用耐根穿刺防水卷材>> GB/T 35468-2017的规定。

4BEA

-

-
­

嘈
t
A

-

F
、
J

-
a
H『

nuJ

-nvo 

yzd

-

‘
B
EE-

-

n,,"

-

说
明

选
用
表

地
下
防
水
一
平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
工
程
水
池



说
明

选
用
表

地
下
防
水
一
平
屋
面
防
水
一
瓦
屋
面
防
水
一
有
水
房
间

工
程
工
程
工
程
水
池

1. 4 聚合物水泥蒙古结料主要性能指标应符合附表1. 4的规定。

附表1.4 聚合物水泥蒙古结料主要性能指标

项目 性能要求

潮湿基层 标准状态 (MPa) > O. 4 

蒙古结强度 水泥标准养护状态 (MPa) > 0.6 
( 7d) 浸水处理 (MPa) > 0.3 

剪切状态下 卷材与卷材 (N/mm ) > 3.0或卷材破坏
的秸结性

卷材与基底
标准状态( N/mm) > 3. 0或卷材破坏

( 常温) 冻融循环后 (N/mm) > 3.0或卷材破坏
教结层抗渗压力 (MPa) >0 0.3 
注:本表摘自现行行业标准《聚乙烯丙纶防水卷材 用聚合物水泥粘结

料>> JC/T 2377-2016 0 

1. 5 聚合物水泥蒙古结料环保性能应符合附表1. 5的规定。

附表1.5 聚合物水泥蒙古结料环保性能指标

项目 技术指标

游离甲醒( g/kg) ‘二1. 0

苯( g/kg) (0.2 

甲苯+二 甲苯( g/kg) ‘二 10
总挥发性有机物 (g/L) ( 50 

2 防水涂料

2. 1 非固化橡胶沥青防水涂料主要性能指标应符合附表2. 1的
规定。

附表2. 1 非固化橡胶沥青防水涂料主要性能指标

项目 性能要求

闪点( "c ) > 180 

固体含量( % ) >0 98 

毒古结性能
干燥基面

100%内聚破坏
潮湿基面

延伸性 (mm) >0 15 

低温柔性 -20 'C ， 无断裂
耐热性( 65 'C ) 无滑动、流淌、滴落

热老化 延伸性(皿) > 15 
(70 'C x 168h) 低温柔性 -15'C，无断裂

自愈性 无渗水

抗窜水 O. 6MPa，无窜水

渗油性(张) (2 

应力松弛(%)
无处理

‘二 35
热老化 (7 0 'C ， 168h) 

注:本表摘自现行行业标准《非固化橡胶沥青防水涂料)) JC/T 2428 
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2. 2 聚合物水泥防水涂料主要性能应符合附表2. 2的规定。

附表2.2 聚合物水泥防水涂料主要'性能

项目
性能要求

I 型 H 型 皿型

团体含量(%) > 70 > 70 > 70 
无处理基层秸结强度 (MPa) > 0.5 > 0.1 >1. 0 
潮湿基层教结强度 (MPa) > O. 5 > 0.7 >1. 0 
怀透水性 (0.3MPa ， 120min) - 不透水 -

怀透水性 (0.3MPa ， 30min) 不透水 不透水 不透水

砂浆背水面抗渗性 (MPa) > 0.6 > 0.8 
拉伸强度(无处理) (MPa) >1. 2 >1. 8 >1. 8 
断裂伸长率(无处理) (%) > 200 > 80 > 30 
耐水性(%) - > 80 -

j主:1.本表摘自现行国家标准《聚合物水泥防水涂料)) G B / T 2 344 5 
-2009. 

2. 不透水性( O. 3MPa , 120min) 及耐水性指标摘自《地下工程防水

技术标准>> GB 50108-2008. 

2.3 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料主要性能应符合附表2. 3的规
定。

附表2.3 日黄涂速凝橡胶沥青防水涂料主要性能

项目 性能要求

团体含量(% ) > 55 
凝胶时间( s ) <5 
实干时间 (h) < 24 
干燥基面秸结强度 (A法) (MPa) > 0.4 
潮湿基面秸结强度 (A法) (MPa) > O. 4 
不透水性( O. 3MPa , 120min) 不透水

低温柔性
-20 "C , 

无裂纹，无断裂

钉杆自愈性 无渗水

拉伸强度 (MPa) 注 O. 8 
断裂伸长率(% ) > 1000 
吸水率( % ) < 2.0 
耐水性(% ) 注 80

注:1.性能要求的试验方法见《建筑防水涂料试验方法)> G B / T 1 6 7 7 7 
-2008. 

2. 不透水性( O. 3MPa , 120min) 及耐水性指标摘自《地下工程防水
技术标准>) GB 50108-2008. 
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2. 4 水泥基渗透结晶型防水涂料主要性能应符合附表2. 4的规
定。

附表2.4 水泥基渗透结晶型防水涂料主要性能

项目 性能要求

抗折强度 (MPa ， 28d)) > 2.8 
抗压强度 (MPa ， 28d)) > 15.0 

湿基面教结强度 (MPa) >1. 0 

带涂层抗渗压力比
注 250

砂浆抗渗性能
(%, 28d) 

去除涂层抗渗压力比 > 175 
(%, 28d) 

带涂层抗渗压力比 > 250 
(%, 28d) 

混凝土抗渗性能
去除涂层抗渗压力比 > 175 
(%, 28d) 

带涂层混凝土的第二次抗渗压力 > 0.8 (MPa) (56d) 

i主:本表摘自现行国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料)) GB 18445 

3 防水砂浆
3. 1 聚合物水泥防水砂浆主要性能应符合附表3. 1的规定。

附表3. 1 聚合物水泥防水砂浆主要性能

项目
性能要求

I 型 E 型

涂层( 7d) > O. 4 > 0.5 
抗渗压力 7d > O. 8 >1. 0 
(MPa) 砂浆试件

28d >1. 5 >1. 5 
抗压强度 (MPa) > 18.0 > 24. 0 
抗折强度 (MPa) > 6.0 > 8. 0 

蒙古结强度 (MPa)
7d > O. 8 >1. 0 
28d >1. 0 >1. 2 

收缩率(%) .;;; 0.30 < 0.15 
吸水率(% ) < 6.0 <4.0 
抗冻性( 50次冻融循环) 无开裂、剥落

j主:本表摘自现行行业标准《聚合物水泥防水砂浆>> JC/T 984-2011. 

3. 2 防水砂浆(掺外加剂)主要性能应符合附表3. 2的规定。

附表3.2 防水砂浆〈掺外加剂〉主要性能

项目 性能要求

委古结强度 (7d ， MPa) >1. 0 
抗渗性 (28d， MPa) 注1. 5

冻融循环(次) > 125 
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4 其他材料

4. 1 混凝土界面处理剂主要性能应符合附表4. 1的规定。

附表4.1 混凝土界面处理剂主要性能

项目
性能要求

I 型 H 型

未处理 > 0.6 > 0. 5 

浸水

拉伸教结强度
处理后

耐热 > 0.5 > O. 4 
(MPa) 冻融循环

耐碱

晾置时间， 20min 一 > 0.5 
横向变形 (mm ) > 2.5 
横向变形为可选项目，根据工程需要由供需双方确定

注:本表摘自现行行业标准《混凝土界面处理剂)) JC/T 907-2018. 

4. 2 腻子型遇水膨胀止水条主要性能应符合附表4. 2的规定。

附表4.2 腻子型遇水膨胀止水条主要性能

项目 性能要求

硬度 (C型微孔材料硬度计) (度) <40 

7d膨胀率
不大于最终
膨胀率的60%

最终膨胀率 (21d ， %) > 220 
耐热性( 80 'C x 2h ) 无流淌

低温柔性
无裂纹( -20.C , 2h绕中 20圆棒)

耐水性(浸泡15h) 整体膨胀无碎块

4. 3 遇水膨胀止水胶主要性能应符合附表4. 3的规定。

附表4.3 遇水膨胀止水胶主要性能

项目
性能要求

PJ220 PJ400 

固含量(% ) ;;. 85 

密度( g/cm3
) 规定值:t O. 1 

下垂度( mm) <2 
表干时间 (h) < 24 
7d拉伸秸结强度 (MPa) > 0.4 :> 0.2 
低温柔性 (-20 .C) 无裂纹

拉伸性能
拉伸强度 (MPa) :> 0.5 
断裂伸长率(% ) :> 400 

体积膨胀倍率(% ) > 220 :> 400 
长期浸水体积膨胀倍率

:> 90 
保持率(%)

1. 5, 2. 5, 
抗水压 (MPa)

不渗水 不渗水

i主;本表摘自现行行业标准《遇水膨胀止水胶>> JG/T 312-2011 . 
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4. 4 变形缝和施工缝用橡胶止水带主要性能应符合附表4. 4的

要求。

附表4.4 橡胶止水带主要性能

项目
性能要求

变形缝及施工缝用

硬度(邵尔A) (度) 60 士 5

拉伸强度 (MPa) ;) 10 
断裂伸长率( % ) ;) 380 

压缩永久变形( % ) 
70 'C x 24h , 25% ‘二 35

23 'C x 168h, 25% < 20 
撕裂强度 (kN/m) ;) 30 
脆性温度( 'c ) (-45 

热空气老化
硬度变化

+8 
(邵尔A) (度)

( 70 'C x 168h) 
拉伸强度 (MPa) > 10 
断裂伸长率(%) > 300 

橡胶与金属教合 橡胶间破坏

j主:1.本表摘自现行国家标准《高分子防水材料第2部分:止水带》
GB!T 18173.2…2014 0 

2. 橡胶与金属秸合指标仅适用于钢边橡胶止水带。

4.5 PVC 、 EVA和ECB塑料止水带主要性能应符合附表4. 5的规
定。

附表4. 5 PVC 、 EVA和ECB塑料止水带主要性能

性能要求

项目
PVC止水带

EVA和ECB

止水带

拉伸强度 (MPa) >12 
扯断伸长率(% ) > 300 ;;;. 400 
撕裂强度( kN/m) >40 ;;;. 50 

低温弯折性
-25 'C , -35 'C , 
无裂纹 无裂纹

硬度(邵尔A) (度) 70:!:5 

热空气老化
拉伸强度保持率( % ) > 80 
断裂伸长率保持率(% ) > 70 ( 80 'C x 168h) 
100%伸长率外观 无裂纹

耐碱性 拉伸强度保持率( % ) ;;;. 80 
(饱和Ca (OH)2 

溶液浸泡168h) 断裂伸长率保持率( % ) > 90 

注:本表摘自现行国家标准《高分子防水材料第 1部分:片材》
GB/T 18173.1-2012. 
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4. 6 自教丁基橡胶钢板止水带主要性能应符合附表4. 6的规
定。

附表4.6 自秸丁基橡胶钢板止水带主要性能

项目 性能要求

橡胶层不挥发物(% ) > 97 

橡胶层低温柔性( - 40"C ) 无裂纹

橡胶层耐热度
无流淌、龟裂、变形

(90"C, 2h ) 

橡胶与钢板剪切状态下秸合性
>1. 5 (N/mm) 

橡胶层断裂伸长率 (23 "C， %) ;;;. 800 

4. 7 混凝土接缝用建筑密封胶主要性能应符合附表4. 7的规
定。

附表4. 7 混凝士接缝用建筑密封胶主要性能 1

项目
性能要求

25LM 25HM 20LM 20HM 

流动性
下垂度 ( mm) 2 <3 
流平性3 光滑平整

挤出性(mL/min) 4 ;;> 150 
适用期(min) 5 > 30 
弹性恢复率( % ) > 80/ > 706 > 60 

拉伸模量
23 "c < O. 4 > 0.4 < O. 4 > 0.4 

和 或 和 或
(MPa ) 

- 20"C < O. 6 > 0.6 < O. 6 > 0.6 

定伸和结性 无破坏

浸水后定伸蒙古结性 无破坏

冷拉-热压后蒙古结性 无破坏

质量损失率( % ) < 5.0 

j主 : 1.本表摘自现行行业标准《混凝士接缝用建筑密封胶》
JC/T 881-2017和现行国家标准《硅嗣和改性硅酣建筑密封胶》
GB/T 14683-2 01 7. 

2. 仅适用于非下垂型产品;允许采用供需双方商定的其他指标值。

3. 仅适用于自流平型产品;允许采用供需双方商定的其他指标值。

4. 仅适用于单组分产品.
5. 仅适用于多组分产品 ; 允许采用供需双方商定的其他指标值。

6. 仅适用于改性硅嗣建筑密封胶( MS胶)。
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相关技术资料

聚乙烯丙纶防水卷材相关技术资料

1. 产晶简介E

GFZ 点牌聚乙烯丙纶防水卷材是采用线性低密度聚乙烯、高强丙

纶无纺布、抗老化剂等高分子原料〈原生原料〉经物理和化学变化，

由自动化生产线一次性复合加工制成。卷材中间层是防水层和防老化

层，上下两面是增强蒙古结层，是目前国内外优质防水材料之一，与其

相配套的自行研制的点牌胶结料相菊结，牢固，可靠，无翘边、无空

鼓，形成完美的 GFZ 点牌聚乙烯丙纶一聚合物水泥复合防水体系。

2. 骤乙烯丙纶防水卷材的技术性能与八大特点z

2. 1 绿色环保:生产和施工均具有环保性。

2.2 安全施工:冷作业，无明火。

2.3 适应基层:柔软适应各种异形基层。

2.4 防水性强:卷材用防水涂料满粘，复合防水。

2.5 冬施可靠:非固化涂层利于冬施。

2.6 绝缘性好:耐 2000V 电压。

2. 7 耐根穿刺:耐根穿刺性能好。

2.8 耐久性强:聚乙烯材料具有优异的耐久性。

3. 适用范围 z

GFZ 点牌聚乙烯丙纶防水卷材主要用于地下管廊防水，公共建筑、

民用建筑以及大型场馆的地下防水，厨卫间防水，屋面防水，水利大

坝、大型游泳池、水池、水场等防水工程。同时，还应用于地铁、隧

道防水工程。本产品不但有防水性能和耐根穿刺性能，对植物生长有

益无害，是种植屋面、地面的首选材料。
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北京天安门城楼及城台防水工程 北京昆泰望京酒店地下、卫生间、屋面防水工程

新机场高速公路地下综合管廊防水工程 四惠地铁大平台种植屋面防水工程

注:本页根据北京圣洁防水材料有限公司提供的技术资料编制。



相关技术资料

SGN 系列承载防水卷材及配套节点型材相关技术资料

1. 产晶简介:

SGN 承载防水卷材是具有承载功能的新型防水材料，能够承受较

大的法向正拉力、切向剪切力和垂直剥离力，其蒙古结正拉强度大于

1. 2MPa，剪切强度大于1. 5MPa。与节点型材系列产品配合应用，显著

提高工程防水效果，保证工程整体结构强度，提高工程稳定性。

2. 适用范围z

适用范围

产品系列
厚度

主要材料 适用范围
(皿)

1. 0 聚烯短共混材料

SGN 承载防水卷材 1. 2 聚烯;怪共混材料
建筑物及构筑物

1. 5 聚烯;怪共混材料
防水防渗

配套节点型材
聚乙烯改性材料、

聚醋织物增强层
节点部位处理

注:配套节点型材分为同向三维角、异向三维角、圆凸凹、弧折角囚种。

3. 性能特点:

3. 1 SGN 承载防水卷材满足防水功能的同时，卷材与混凝土结构具有

更为良好的结合性能，能够将卷材两侧混凝土有效结合成为整体。

3.2 产品背水压剥离强度高，能有效实现建筑物、构筑物的内侧防水

设防。

3.3 卷材摩擦系数大，工程稳定性好，抗地下水压大并耐植物根穿刺。
注:本页根据哈高科绥棱二塑有限公司提供的技术资料编制。



相关技术资料

保佳牌 SWF 系列产晶相关技术资料

1. 产品简介z

保佳牌 SWF 系列产品是由 SWF-180 系列高分子复合防水卷材、 SWF-881 聚合物

水泥高分子卷材胶粘剂、 SWF一983 (HDPE) 高分子自粘胶膜防水卷材、 SWF-996 热

塑性聚烯短 (TPO) 自粘防水卷材、 SWF-991 聚氯乙炬 (PVC) 增强防水卷材组成。

2. 适用范围 z

适用范围

产品名称 规格型号 性能特点 适用范围

SWF-180 系列 厚度 (mm): 0.6 , 柔韧性、抗拉性能好，具有一 屋丽、地下室、楼面(卫生间

高分子复合防 0.7 , 0.8.0.9. 1. 2 , 定的抗老化、抗氧化和耐腐蚀 等〉防水，水池、地下管道等

水卷材 1. 5 性，物理阻根，抗根穿刺。 工程的防水、防潮、防渗工程

由高分子聚合物分散剂及多
SWF-881 聚合 配合 SWF-180 系列高分子复合

物水泥高分子
种原料复合而成，可与水泥分

普通型: 0.5kg/袋 防水卷材铺贴使用，用于卷材
子之间相互扩散，有效提高卷

卷材胶粘剂 上贴砖。
材和水泥费结强度。

SWF-983 独特的自愈、抗穿剌、抗撕裂 地铁隧道、综合管廊等地下工
1)厚度 (mm): 1. 2. 

(HDPE) 高分 性能，材料安全环保无污染， 程的底板和侧墙防水，地下车
1. 5,1. 7; 

子自粘胶膜防 耐软水，耐酸碱腐蚀，抗冻融。 库底板、侧墙防水，民用工程
2) 宽度 (m): 1~3 

水卷材 地下防水。

SWF~996 热塑
1)厚度 (mm): 1. 2 , 热焊接，焊缝剥离强度高;高 自粘型适合地铁隧道、综合管

1. 5 , 1. 6 , 1. 8 , 2.0; 拉伸、耐疲劳，胎基加强了抗 廊等地下工程的底板和侧墙防
性聚烯短

2) I隔宽 (m) : 2.0 , 撕裂性能。耐老化，可自粘。 水; P 型多用于单层防水卷材
CTPO) 自粘防

3.0; 屋面，如厂房类建筑的钢结构
水卷材

3) 40-200 旷/卷 轻钢屋面、装配式混凝土屋面。

-，--画画匾 ....... 

注:本页根据北京世纪保佳建材集团责任有限公司提供的技术

资料编制。



相关技术资料

翔河防水产晶相关技术资料

1. 产晶简介:

"翔河"牌高分子聚乙烯丙纶防水卷材，采用聚乙烯、高强丙纶无纺

布、紫外线隔光剂、抗老化剂等高分子原料〈原生材料)，由自动化生

产线一次性挤出成型加工制成。产品规格有 0.7mm、 0.8mm、 0.9mm、

1.0mm、 1.2mm。卷材中间层是防水层和防老化层，上下两面是增强劲

结层，与其相配套的自行研制的胶结合袭击结，牢固、可靠、无翘边、

无空鼓、双层防水，形成完整的聚乙烯丙纶一一聚合物水泥防水体系。

2. 适用范围:

适用于各种屋面、地下室、隧道等建筑物防水工程:民用与工业

建筑的屋面及地下工程、贮水池、市政、桥梁、地铁、隧道、水坝等

工程防水;尤其适用于耐久性、耐腐蚀性要求高和易变形的重点工程。

3. 性能特点z

3.1 该产品由多种树脂共混改变分子结构一次成型技术制作而成，产品

性能得到显著提高，特别是该产品单独设有防老化层，大大提高了产

品的使用寿命。

3.2 产品上下两表面粗糙，无纺布纤维呈无规则交叉结构，形成立体网

孔，使其抗拉强度高、抗渗能力强、低温柔性好、膨胀系数小、温升

效应低、变形适应能力强、摩擦系数大，可与多种粘剂配合用，均可

收到良好的蒙古结效果。

3.3 用该产品施工后的防水层表面可直接进行装饰，如粘贴瓷砖、地板

砖、马赛克，抹水泥浆等。

3.4该产品施工对找平层〈基层〉含水率没有特殊要求，只要没有明水

即可施工，且施工质量可靠。

3.5 产品使用寿命长、抗老化。屋面材料可使用 20 年以上，地下可达

50 年之久。

注:本页根据吉林省翔河建筑材料有限公司提供的技术资料编制 。



相关技术资料

聚乙烯丙纶复合防水卷材提升技术

1 . 产品简介z

聚乙烯丙纶防水卷材的表面增强层分为丙纶长丝热轧无纺布和

丙纶短纤非织造布，前者与卷材防水层和建筑基层教结性能差，但

对防水层破坏小，伸长率高:后者与卷材防水层及建筑基层蒙古结性

能良好，但对防水层有一定的伤害。采用 pp 和 PE 共聚物，即 PP

和 PE 综合剂添加于卷材防水层，再与丙纶短纤非织造布相熔性复

合，有效解决了丙纶短纤非织造布对防水层的伤害，提高了卷材的

袭击结强度和延伸性能。

2 适用范围 z

适用范围

制 品 接缝强度 (N/mm) 厚度(皿〉 施工方式 适用范围

短纤防水卷材 5.0 1. 5 带布焊接 种植屋面

短纤防水卷材 4.5 1. 2 带布焊接 地下室

短纤防水卷材 1. 5 0. 8 胶粘剂 地下、屋面

长纤防水卷材 1. 0 0. 8 胶粘剂 建筑屋面

3. 性能特点E

通过提升技术生产的聚乙烯丙纶复合防水卷材，布与防水层和

建筑基层致结牢固，避免了卷材在建筑体发生变化时伸缩过程中分

层、拖皮现象，真正实现了卷材与建筑基层袭击结成为一体，不漏水、

不窜水，与建筑同寿命:同时实现了可带布焊接，卷材接缝带布焊

接强度不小子膜材焊接强度。

此类卷材耐根穿刺性能极强，更适用于车库顶板和种植屋面。

地下室施工时可不做保护层，直接捆钢筋、打统板，卷材可反粘在

锋板上，大大提升了卷材不窜水、不漏水的性能，缩短了施工工期。

防水层

接合面

芮纶布

注:添加综合剂后焊接强度大，未添加综合剂强度小、拉伸差、表面布剥离。

注:未添综合剂时拉伸断裂，添加后延伸率可拉到最大值、可带布焊接。

干 - • 曹雪不E知喜据rr重量握吕漳

注:添加综合剂后带布焊接接缝强度可达 5.0 N/mm 以上。

注:本页根据秦皇岛市地维建材有限公司提供的技术资料编制。



相关技术资料

增强型聚乙烯丙纶类防水产晶相关技术资料

1. 产品简介:

"书合"牌增强型高分子聚乙烯类系列产品在原聚乙烯丙纶产

品的基础上升级换代，用自主研发定制的增强型针刺布替换原长丝

针刺无纺布，芯层为线性低密度聚乙烯以及抗老化抗氧化剂，经全

自动化一次成型设备生产制成。因其独特的原料设计和工艺，"书合"

牌增强型高分子聚乙烯类产品的各项性能指标显著提升，在国内外

聚乙烯丙纶类产品中表现突出，在各领域防水应用中有显著成绩。

2. 适用范围:

由于"书合"牌增强型聚乙烯丙纶类产品具有综合技术性能良

好、抗拉强度高、抗渗能力强、低温柔性好、线膨胀系数小、易粘

接、摩擦系数大、稳定性好、适应温度范围宽、使用寿命长等优点，

适用于各类屋面、地下室、隧道等建筑物防水工程，如民用与工业

建筑的屋面及地下工程防水，贮水池、市政、桥梁、地铁、隧道、

水坝等工程防水等。聚乙烯类产品的可靠性能优势使其在耐久性、

耐腐蚀性要求高和易变形的重点工程中表现优异。

3. 性能特点z

3. 1 表面粗糙均匀，易与多种材料相结合。

3.2 可与水泥材料在凝固过程中直接蒙古合，蒙古结力强且不易剥离。

3.3 对施工环境要求低，湿铺作业，无明水浮灰即可。

3.4 对工人操作工艺要求低，减小施工过程对防水工程的影响。

3.5 皮肤式防水，出水点即漏水点，不腾水，后期保养维修无难度。

3.6 耐根穿刺性能极强，更适用于车库顶板和种植屋面。

3. 7 防水寿命长，与建筑主体同寿命。

北京外国语大学

恒盛郡府

北京奥运村

各~: -飞

，而2. 

自主研发增强型针刺布 高分子增强型 增强型耐根穿刺

复合防水卷材 复合防水卷材

注:本页根据德州书合防水材料有限公司提供的技术资料编制。
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圈集简介

21J951-1 (聚乙烯丙纶卷材复合防水构造》国家建筑标准

设计图集适用于明挖法建筑地下工程、轨道交通工程、管廊工

程等地下工程， 以及建筑屋面(含种植屋面〉、室内、水池等

防水工程的设计与施工。通过梳理聚乙烯丙纶防水卷材与聚合

物水泥茹结料或非固化橡胶沥青防水涂料复合使用应用于防

水工程中的技术和构造做法，总结了聚乙烯丙纶卷材复合防水

构造的材料选用、设置要求、施工工艺以及构造节点等，供设

计人员和施工人员参考。

相关图集介绍=

19J302 (城市综合管廊工程防水构造》图集主要针对混凝

土结构的城市综合管廊工程底板、侧墙、顶板以及地上部分的

人员出入口、投料口、通风口、排水沟等部位的防水工程，通

过梳理防水混凝土、防水砂浆、防水卷材、防水涂料、塑料防

水板等防水材料在一般地区综合管廊防水工程中的常见做法，

总结了通用、可行的材料选用、设置要求、施工工艺以及构造

节点等， 供设计和施工人员参考。

按施工方法分类，主要包括明挖法预制拼装及装配整体式

综合管廊、矿山法综合管廊、盾构法综合管廊、顶管与箱涵顶

进法综合管廊等工程防水构造内容。
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